§ST MEC ACERO, S.A DE C.V. SCNO17-A

CERTIFICADO DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO

DATOS GENERALES:

FECHA/HORA: 09/09/20  6:52:05
CLIENTE: PLESA ANARHUAC Y CIAS, S.A. DE
PEDIDO: 034751 CONTRA 30175 REMISION: 0163840-1
PRODUCTO: ANGULO 4%1/4" 101.6X6.35MM GRADO DE ACERO A36/R3656/A529G50
ESPECTFICACION PRODUCTO: EMBARQUE:  PACHECO
PESO TEORICO PRODUCTO: 9.821 KGS/MT LONGITUD (Mts) 6.10 TERMINADO:

BNALISIS QUIMICOS:

COLADA 5P 55 % Sn 5 C $ Cu % Mo $6i %NL % Cr $Y $Mn $TL %MD
341177 L0130 .0208 0460 .1900 .3100 0270 270 .090 L130 001 . 860 002 0010
341312 L0130 .0230 0210 .2000 3100 L0160 280 100 130 002 960 002 0080
341429 .0090 ,0250 ,0220 .1900 3100 .0140 270 .090 .070 002 800 001 0020

BNALISIS MECANICOS Y FISICOS:

LIMITE ESFUERZO DUREZA

COLADA ELASTICO MAXIMO ALARGAMIENTO  SUPERFICIAL
{LB/1N2) {LB/IN2) (%)

341177 54,424 76,550 28

341312 57,060 79,454 21

341429 53,320 75,350 28

ANALISIS METALOGRAFICO:

COLADA ESTRUCTURA INCLUSIONES TRMA#O DE GRANO  DESCARBURIZACION

3411717

341312

341429

ATADOS DE LA COLADA

COLADA
341177  TUI00559  TUI00560 TUI00561 TUI00564
341312 TUI00540  TUI00541 TUI00542 TUI00543 TUL00544 TUI00545 TUI00546 TUT00556 TUT00557



§1 MEC ACERO, 3. A DE C.V. SCNO17-A
CERTIFICADO DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO

DATCS GENERALES:

FRCHA/HORA: 09/09/20  6:52:05
CLIENTE: DLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE
PEDIDO: 034751 CONTRA 30175 REMISION: 0163840-1
PRODUCTO: ANGULO 4%1/4" 101,6X6.35MM GRADO DE ACERO  A36/A3650/A529G50
ESPECIFICACION PRODUCTO: EMBARQUE:  PACHECO
PESO TEORICO PRODUCTO: 9.821 KGS/MT LONGITUD (Mts) §.10 TERMINADO:

341429 TUL00547  TUI00548 TUI00549 TUIO0552 TUINO553 TUI00554 TUI00555 AGEIDS GEVECIALRS

g




