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I SIMEC INTERNATIONAL, S.A.DE C.V.

ACERO

S ESPECIALES

| S GRUPO +
IME,

ANALISIS QUIMICO
CHEMICAL ANALY5SIS %

14-3881-A
BTN
CUSTOMER COMPANIA LAMINADORA VISTA HERMOSA  |steeL craoe A-36
W"OF GOLADA TEDIDA
HEAT N* 38810714 LZ;;ON SIZE /4"
TBENTIFICAGION FERFIL
COLOR CODE SHAPE CUADRADO

C Mn Si P s Cr Ni Vo Al Cu Sn Pb A" Ti Nb B Ca 02 N2 Di
018 | 0863| 018 | 0.013 | 0.007 | 0.08 | 0.12| 0.056.] 0.005 | 0.32| 0.016
METALOGRAFIA
METALLCGRAFHY
TAMARQ DE GRANO DECARBURIZACION ESTRUCTURA AINCLUSIONES NO METALICAS
GRAIN SIZE DECARBURIZATION STRUCTURE NONMETALLIC-INGLUSIONS
' A B (¥ D

PROPIEDADES MECANICAS
MECHANICALS PROPERTIES

RESISTENCIA A LA TENSION LIMITE DE GEDENCIA % REDUCCION DE AREA] % ALARGAMIENTO DUREZA

TENSILE STRENGTH (PSI) YIELD STRENGTH (PSl) REDUCTION IN AREA ELONGATION HARDNESS
) ;o2 2 .

67,400 Ibs/puiy 48,529 tbs/pulg 30.10% 74 HRB
PRUEBAS ESPECIALES
SPECIAL TESTING

‘.-
OBSERVACICNES:
OBSERVATIONS
FECHA 10-Dic-14 ASEGURAMIE
DATE QUALITY ASSURA
F8.2.4-01/"D" \




