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Tenaris

Tubos de Acero de México, S.A.

Carret. México Veracruz Km 4337 SN

Delfino Yalanzuela Tejeria, Veracruz, Veracruz
C.P. 91697 MEXICO

(52) 229 583 1100 tel

(52} 229 989 1603 fax

INSPECTION CERTIFICATE 3.1
CERTIFICADO DE INSPECCION 3.1

(EN 10204 3.1:2004-1S0 10474 3.1:2013)

Number / Niltnero-

19004894

Page / Pagina:

1/5

Dare / Dia: January 30, 2019

Customer / Cliente; PLESA ANAHUAC Y CIAS. SA DEC.V.

Custorner’s Crder item ¢ Orden Cliente - [tem Customer’s Reference / Ref. del Cliente Manufacturer’s Works Order N° / Confirmacion de Venta:
27936 ITEM 1 N/A 266983/01
Manufacturing Process / Proceso de Manufactura: Product Type / Tipo de Producto: Surface { Superficie
SEAMLESS HOT ROLLED SEAMLESS LINE PIPE VARNISHED
LAMINADO EN CALIENTE SIN COSTURA CONDUCCION SIN COSTURA BARNIZADO
Standard or Specification / Mormas o Espectficaciones: Stee! Grade / Grado de acerc: Ends / Extremos:
API 5L ED46/APRIL 7018, ASTM A106/18, ASTM A53/18, ASME SA106/2017, ASME SA53/2017 B/X42-1245/1.290 PSL1 NORMAL BEVEL
BISELADO NORMAL
Dimensions / Dimensicnes Schedule / Cédula: Length / Longitud: Quantity # Cantidad: 68 Pcs/Pz Nominal Weight / Pesc Nominal:
8625 X 0.5 INCH SCH 080/ W.C XS 1969/2133FT 1425394 FT 61220216 LB 4343 LB/FT
2191 X 127 MM 6.00/6.50 MTS 434 460 MTS 27769000 KG 64 64 KG/M
TENSILE TEST / ENSAYO DE TENSION
Specimen condition Specimen dimensions Test Ts U.T.S. Y.S./UTS|  Elongation / Alargamiento
Heat 7 | Sample N° | Condicion de la probeta Dimensiones de la prabeta temp | Edl0S0%. Reg
Colada N°| Muestra N° | Ls S¢ | Type| Or Size Area Temp. |Min: 290 Min: 415 Reg. Max. Lo Obt
Tipe Tamano Seccién | ensayo | Max: — Max: — —
mm mm?2 S MPa MPa mm 3
926797 TH48 B AM Ss L LW/X L 478.52 RT 306 502 061 0.8 41.0

AR As manufactured 7 Segun proceso de fabricacién
B Body / Cuerpo
L Longituding / Longitudinal

Lo Iniual length / Longitud inicial

Ls: Location of sample / Ubicacion de la muestra
Max Maximum / faximo
Min. Minimum / Minimo

Obt Obtained / Obtenido

Gri: Orientation / Orientacion
Reg Max Required maximum / hMaximo requerido
Req Required / Requerido

RT: Room temperature / Temperatura ambiente

5S¢ Specimen condition / Condicidn de {a probeta
Sst Strip speaimen ¢ Muestra rectangular

U.T.S Ultimate tensile strength ¢ Resistencia

Y S Yield strength / Fluencia

CHEMICAL COMPOSITION / COMPOSICION QUIMICA

Compaosiicn % / Composiaion %
N X 1000 X 10000 X1
C [ Mn| Si | Mo | Cr P S v Nb | Ne | Cu | Sn | Al T As B Ca | N |Ce 1|Col 1|Cal 2|Col 3
H  Nax 27 | 124 - 15 40 30 30 80 - 400 | 400 | — = = - 10 - —~ - & 15 | 100
hin — 29 10 - — — - - - — — — — -~ - -~ -~ — — - — —
Heat N° Sample N° [P Max 27 | 124 - 15 40 30 30 80 - 400 | 400 | — = = - 10 - -~ — ] 15 | 100
Coiada N° | Muestra N¥ hin - 29 | 10| — —~ - — - - - — — — - - - — - -~ — - -
9679 0001 H 17 9 17 29 15 23 3 4 0| 20 p2 18 0 [ 1 10 &4 37 0.3 03 | 402
96T 79748 P 17 98 17 3 8 14 22 3 Q 0| 20 12 18 0 1 1z 63 38 0.3 03 | 403
The certiicate = moued by & computerzed system and it s vand with eleciranic signature. On the ongnai certlicate the trade-mark green colored ste certiticada se emite mediante sistema computanzado y es vandado con firma elecironica.
*Tenars ' is stamped. In case the owner of tre ongingl certficate wouid release a copy of 1, he must attest its corformity to the original ane taxing
upon himself the responsibily for any urlawtul or not allowed use. Any alteration andior fatsfication will be subected to the law. responsable por cualquier uso 'egal o indebido. Cuaiquier alteracion yio falsificacién estard sujeta a 'a ley

El cert-ticado ariging! posee impreso € 'ogo

Tenar: color verde. En caso de que el paseedor del certificado entregue una copra, deberd garantizar la conformidad cor ef original haciéndose
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INSPECTION CERTI F'CATE 3.1 Number / Niinero: Page / Pagma:
CERTIFICADO DE INSPECCION 3.1 19004894 2/5
(EN 10204 3.1:2004-1S0 10474 3.1:2013) Dare / Dia: January 30, 2019

Customer / Cliente PLESA ANAHUAC Y CIAS. SA DECV. Customer’s Order ftem / Orden Chente - [tem Customer’s Reference / Ref. del Cliente: Marufacturer's Works Order N° / Confirmacién de Venta
27936 ITEM 1 N/A 266983/01

Wisnufacturing Process / Proceso de Manufactura: Product Type / Tipo de Preducto: Surface / Superfcie

SEAMLESS HOT ROLLED SEAMLESS LINE PIPE VARNISHED

LAMINADO EN CALIENTE SIN COSTURA CONDUCCION SIN COSTURA BARNIZADO

Standard or Specification / Normas o Especificaciones: Steel Grade / Grado de acerc: Ends / Extremos:

API 5L ED46/APRIL 2018, ASTM A106/18, ASTM AS53/18, ASME SA106/2017, ASME SA53/2017 BfX42-1.245/1.290 PSL1 NORMAL BEVEL

BISELADO NORMAL

Dimensions / Dimensionas. Schedule ¢ Céduia Length / Longitud: Quantity / Canuidad: 68 Pes/Pz Nominal Weight / Peso Momins!

8.625 X 0.5 INCH SCH 080/ W.C XS 1969/ 2133 FT 1425394 FT 61220216 LB 43 43 LB/FT

2191 X 127 MM 6.00/6.50 MTS 434.460 MTS 27769.000 KG 64.64 KG/M

CHEMICAL COMPOSITION / COMPOSICION QUIMICA

Composition % [ Composicion %

X 100 X 1000 X 10000 X too
C Mn [ Si Mo | Cr 4 S v Nb | N | Ca | Sn | Al T As B Ca N |Ce. 1]|Col. 1|Coi 2|Col 3
B Max 27 | 124} - 15| 46| 30| 30| 80 | — | 400| 400| — = - - 10| - — - [ 15 | 100
hlin - 29| 10| — - -- - - - — — - — - = - e = -~ - — -
Heat N° | Sample N® [P Max 27 | 124 - 15| 40| 30| 30| 80 | — | 400| 400 | - — — —~ 10| - — = 6 15 | 100
Colada N* | Muestra N° Fdin - 25| 10| - - - - - — — — — - - - — - = - = u -
96797 TG49 P 17 98 le 3 S 13 4.1 3 4 50 180 12 18 0 § 1 11 68 37 Q.3 03] 353
Ce 1. Carbon equivaient/Carbono equivalente Col. 2° SUMA Nb+V+Ti H Heat / Colada Min: Minimum £ Minimo
Col 1 SUMA Nb+V Col 3 SUMA Mo+CreNsCusV Max Maximum / Maximo P Product / Producto
Required values Indraduals / Individuales Average / Promedio Hardness type/Tipo de dureza:HRC
Valores requeridos Min~ | Max: 220 | Var— Min = | Max 220] Var —
Heat N°* Sampie N° Specimen condition Quead Scale oD B |33 Var.
Colada N° Fuestra N° {5} S¢ Escaia 1 2 2 | Avg i 2 3 | Avg 1 2 3 | Avg
96797 79748 B AM 1 HRBY | 787 | 7s0| 778 782 | 90| 782 | 91| 88| 95| 90| 784 | 90| 08
AM As manufactured / Segln procesc de fabricacion 1D Interna: diameter / Diametro interno Mea: Minmum £ Minimo Quad: Quadrant / Cuadrante
Avg. Average / Promedio Ls Location of sample # Ubiacion de la muestra MW Middie wali / Centro 5S¢ Specimen condition / Condicion de la probeta
B8 Body / Cuerpo tax: Maximum / Maxamo 0D Quinde diameter / Didmetro externo Var: Variation / Variacion
Tha certificate o sued by a computenzed system and it s vahd with electronic signature On the originai cert-f:cate the trade-mark green coiored toie certiticado se emiie medante simtema computanzado y es vatdado con firma elecirénica. B certiticado oniging’ posee impreso el 'ogo
*Tenars” s stamped  In case the owner of the onginal certficate would release a copy of i1, me must 7 its conformity 1o the original one taking Tenars color verde. En caso de que el paseedor del certificado entregue una copia, deberd garantizar la conformidad con el original haciéndase
upon himself the responsibility for any uniawtui or not aliowed use. Any alieration andor fanfication wili be subjected to the faw, responzeble par cualquier uso tegal o mdebido. Cualquier alteracion yio falsificacstn estard sujeta o la ley.
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Tubos de Acero de México, S.A.

Carret. México Veracruz Kim 433.7 SN
Delfino Valenzuela Tejeria, Veracruz, Veracruz

C.P. 91697 MEXICO
(52} 229 988 1100 tel
{52} 229 985 16060 fax

INSPECTION CERTIFICATE 3.1
CERTIFICADO DE INSPECCION 3.1

(EN 10204 3.1:2004-15S0 10474 3.1:2013)

Number 7/ Ninero: Page / Pagina:

19004894 3/5

Dare / Dia: January 30, 2019

Customer / Cliente. PLESA ANAHUAC Y CIAS. SA . DECYV.

Customer’s Order ltam / Orden Cliente - ltem

Customer’s Reference / Ref. del Cliente: Manufacturer's Works Order N° / Confirmacion de Venta

27936 ITEM 1 N/A 266983/01
tanufacturing Process / Proceso de Manufactura: Product Type / Tipo de Preducto Surface f Superficie:
SEAMLESS HOT ROLLED SEAMLESS LINE PIPE VARNISHED
LAMINADO EN CALIENTE SIN COSTURA CONDUCCION SIN COSTURA BARNIZADO

Standard or Specification / Normas o Especificaciones:

Stee} Grade ¢ Gredo de scero:

Ends / Extremos:

API 5L ED46/APRIL 2018, ASTM A106/18, ASTM AS53/18, ASME SA106/2017, ASME SA53/2017 B/X42-1.245/1.290 PSL1 NORMAL BEVEL
BISELADO NORMAL

Dimensions ¢ Dimensicnes: Schedule / Cédula: Length / Longitud: Quantity / Cantidad: 68 Pcs/Pz Momina! Weight / Peso Nomina!

8.625 X 0.5 INCH SCH 080/ W.C XS 1969/2133FT 1425394 FT 61220216 LB 43.43 LB/FT

2191 X 127 MM 6.00/6.50 MTS 434 460 MTS 27769.000 KG 64.64 KG/M

FLATTENING TEST / ENSAYO DE APLASTAMIENTO

Standard / Nerma: /
Heat N> | Sampie N° | is Sc Resuit
Calada N° | Muestra N® Resuitado
X797 79749 B AM Good / Bueno

|AM’ As manufactured / Segin proceso de fabricacion B: Body / Cuserpe

Ls: Location of sample / Ubicacién de la muestra Sc Specimen condition / Condicién de la probeta

| ' HYDROSTATIC TEST / PRUEBA HIDRAULICA

Pressure / Presién Time / Tiempo Resubts / Resuitado
Unit / Umidad WValue / Vaior Seconds / Segundos
mpa 205 N Satisfactony | Sattsfactorio

HEAT TREATMENT / TRATAMIENTO TERMICO

Heat treatment / Tratamiento térmico: Pipe / Tubo
Quench media of heat treatment process / Medio de enfriamiento del tratamiento termico: /a
Temperature Scale / Escala de Temperatura nfa

Type
Tipo

AsRelled

The certficate 1o msued Dy a computenzed system and it « vaud with electronic signature On the orginai certticate the trade-merk green coiored
*Tenans® = stamped  In case the owner of the onging certificate would release a copy of @, he must attest its conformity to the original one taking
upan himzelf the responuibeliy for any unlewdul or not allowed e, Ary alteration andior fais fcation wit be subected to the law,

Este certihicado se emite mediante sistema computanzado y es vaidado con firma elecirénica. £l cet ticado anginal posee impreso el ogo
Tenans coior verde. En caso de que el paseedor de! cert:ficado entregue una copia, deberd garantizar la conformidad con ef originat haciéndose
resporzable par cualquier uso fegal o indebido. Cuaiquier alteracion yo faisificacién estard sujeta a la tey.




Il

Tenaris
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jeria, Veracruz, Veracruz
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INSPECTION CERTIFICATE 3.1
CERTIFICADO DE INSPECCION 3.1

(EN 10204 3.1:2004-1SO 10474 3.1:2013)

Number / Nimero: Page / Pagina:

19004894 4/5

Dare / Dia: January 30, 2019

Customer / Cliente: PLESA ANAHUAC Y CIAS. SA_ DEC.V.

Customer’s Order tern / Orden Cliente - [tem

Customer’s Reference / Ref. del Cliente: Manufacturer's Works Qrder N° / Confirmaciédn de Venta:

27936 ITEM 1 N/A 266983/01
Manufacturing Process / Proceso de Manufactura: Product Type / Tipo de Producte: Surface / Superficie:
SEAMLESS HOT ROLLED SEAMLESS LINE PIPE VARNISHED
LAMINADO EN CALIENTE SIN COSTURA CONDUCCION SIN COSTURA BARNIZADO

Standard or Specification / Narmas o Especificaciones:

API SLED46/APRIL 2018, ASTM A106/18, ASTM A53/18, ASME SA106/2017, ASME SA53/2017

teel Grade / Grado de acero

B/X42-1.245/1.290 PSL1

Ends / Extremos:
NORMAL BEVEL
BISELADO NORMAL

Dimensions / Dimensicnes: Schedule f Cédula Length ¢ Longitud: Quantity / Cantidad: 68 Pes/Pz Nominal Weight / Peso Nominat:
8625 X 0.5 INCH SCH 080/ W.C XS 1969/ 2133 FT 1425394 FT 61220216 LB 43.43 LBFT
2191X 127 MM 6.00/6.50 MTS 434,460 MTS 27769.000 KG 64.64 KG/M

SUPPLEMENTARY INFORMATION / INFORMACION SUPLEMENTARIA

Supplementary Informaton
Informacion Supiementaria

MELTED AND MANUFACTURED BY TENARIS TAMSA - MEXICO

STEEL MAKING PROCESS:

ELECTRIC ARCFURNACE-L ADLE FURNACE-CONTINUOUS CASTING MACHINE.

ALUMINIUM FULLY KT ED STEEL, FINE GRAIN PRACTICE

THE LADLE FURNACE PRACTICE DNCLUDES ARGON RINSE AND FINAL INJECTION OF CALCIUM SHICIDE WIRE
FOR MICROINCLUSION SHAPE CONTROL

MATERIAI FREEFROM MERCURY CONTAMINATION

MATERIAL FREE FROM RADIOACTIVE CONTAMINATION

MANUFACTURENG PROCESS OF PIPE:

SEAMLESSHOT ROLLED

NOTREPAIRED BY WEL DING

NON DESTRUCTIVE TEST (NDT' SATISFACTORY
INSPECTION METHOD:

EMI - MPE

VISUAL INSPECTION

DIMENSIONAL INSPECTION

MATERIAL ACCORDING TO ANSINACE MROL73I80 15156-2: 2015 AND ANSINACE MROL103-150 17945 2015
ONLY FOR HARDNESS 2 HRCMAX.
TAMSAREF- S51155

FUNDIDO Y FABRICADO POR TENARIS TAMSA - MENICO

FAPRICACION DEL ACERO:

HORNO DE ARCO ELECTRICO-HORNQ DE AFINACION-MAQUINA DE COLADA CONTINUA.
ACERO CAIMADO CON ALUMINIO, PRACTICA DE GRANO FINO

1.4 PRACTICA EN FL HORNO DE AFINACION INCLUYE AGITACIONPOR ARGON E INYECCION FINAL DE SILICIURO
DE CALCIO PAR A OBTENER UNA FORMA GLOBUL AR DE EVENTUALES MICROINCLUSIONES
MATERIAL LIERE DE CONTAMINACION DE MERCURIO

MATERIAL LIBRE DE CONTAMINACION RADIOACTIVA

FABRICACIONDEL TUBO

LAMINADO EN CALEENTE SIN COSTURA

NOREPARADO POR SOLDADURA

ENSAYQ DE CONTROL NO DESTRUCTIVO {CNDi - SATISFACTORIO

METODO DE INSPECCION

EMI- MPI

DNSPECCION VISUAL

INSPECCION DIMENSIONAL

MATERIAL DE ACUERDO A ANSINACE MROITS1SO 15156-2 2015 Y ANSINACE MROI03 150 17945 2015
SOLO DUREZA MAX. 22 HRC

TAMSA REF, 551135

Ths certhicate 5 1sued by a cormputenzed system and 1 s vaild with elecironic signature. On the onginag! certdicate the trade-mark. green coiored
“‘Tenams* 5 stamped. In case the owrer of the onginal certificate would release @ copy of 2, ne must atiest its conformuty to the orig'
upon himiself the responsitility Tor any uniaw?ut or not alicwed use. Any alteration andior fais fication wii! be subjected to the law

Este centicada se emte mediante sistema computanzado y es vandado con Tirma elecirénica.  El certFicado origina’ posee impreso &l ogo
Tenar:s color verde. En caso de que el paseedor det certificado entregue una copia, deberd garantizar la conformidad con € origina! haciéndase
responzabie por cualguier uso Yega! o indebido. Cuaiquier alteracion y/o fslsdicacidn estard sujeta a ia ley.
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Tenaris

Tubos de Acero de México, S.A
Carret, Méxizo Vera
Deifino Valer
C.P. 91597 MEXICO

{52) 229 985 1100 1el
(52) 229 585 1600 fax

INSPECTION CERTIFICATE 3.1
CERTIFICADO DE INSPECCION 3.1

(EN 10204 3.1:2004-1SO 10474 3.1:2013)

Number / Nilmero:

19004894

Page / Pagina.

5/5

Dare / Dia: January 30, 2019

Awverage length per pipe

Nominal weight per pipe

Longitud promedio por tubo

Peso nominal por tubo

{fo) {m} {b/ft)

{kg/m)

20.962 6389 4295

63916

Customer  Cliente: PLESA ANAHUAC Y CIAS. SA. DEC.V. Customer’s Order ftem / Orden Clente - ftem Customer’s Reference / Ref. del Clente Manufacturer’s Works Order N° / Confirmacion de Venta
27936 ITEM 1 N/A 266983/01
Manufacturing Process / Proceso de Manufactura: Product Type / Tipo de Preducto: Surface / Superficie
SEAMLESS HOT ROLLED SEAMLESS LINE PIPE VARNISHED
LAMINADO EN CALIENTE SIN COSTURA CONDUCCION SIN COSTURA BARNIZADO
Standard or Specification / Normas o Especificaciones Steel Grade / Grado de acero: Ends / Extremos:
API 5L ED46/APRIL 2018, ASTM A106/18, ASTM A53/18, ASME SA106/2017, ASME SA53/2017 B/X42-1.245/1290 PSL1 NORMAL BEVEL
BISELADO NORMAL
Dimensions / Dimensiones: Schedule f Cédula: Length / Longitud: Quantity / Cantidad: 68 Pcs/Pz Nomina! Weight 7 Peso Nomina®:
8625 X 0.5 INCH SCH 080/ W.C XS 1969/ 2133 FT 1425 3M4 FT 61220216 LB 4343 LBFT
2191 X 127 MM 600/ 650 MTS 434460 MTS 27769000 KG 64.64 KG/M
SUMMARY REPORT / REPORTE RESUMEN
Heat N® Quantiy Length Weight
Colada N° Cantidad tongitud Peso
{Pieces) (o) (m} {Tons)
96797 68 142539 43446 27.768

This s to certity that the product described here has been manufactured, sampled. tested, and inspected In accordance with

Por el presente certificamos que el material aqui desciito ha sido fabrcado, muestreada, ensayado e inspeccionado de

ruz Kim 433.7 SN
uela Tejeria, Veracruz, Veracruz

purchaser order requirements. This certificate 15 not a declaration of ornigin nor may 1t be used as a declaration of ongin acuerdo a ios requisitos de su orden de compra Este certificado no es, ni puede ser usado, como una dedaracion de ongen

CUSTOMER . THIRD PARTY

TENARIS QUALITY DE

INSPECTION COMPANY
COMPANIA DE INSPECCION

NO APLICA
Ewplovee Name: N/A

e D!%A’ o2,

QUALITY CERTIFICATION DEFT
DEPTO. DE CERTIFICACION DE CALIDAD
Maria de Lourdes Duran Valdes

ARTMENT SIGNATURE

CHIEF OF QUALITY CERTIFICATION DEPT
RESPONSABLE DEL DEPTO. DE CERTIFICACION DE CALIDAD
Angel Cesar Aleman Gil

This certilicate & meusd by a compuleraead system and it = vaid with electronic zighature On the onignal certificate the rade-mark green colored
"Tenars® is stamped. I case the owner of the onginal certsficate would release a copy of 1, he must attest iz conformity to the onginal ane taking
upon himself the responsibiiity for any unlawul o not allowed wme  Any alterstion andior falsification will be subjected to the law.

Exie certifcado se emite mediante sistema computanzado y s vaidado con firme elecirdnica.  El certificado origina! poses impreso el oge
Tenaris color verde. En caso de que el paseedor del certficado entregue una copia, deberd garantizar 'a conformidad con ef original haciéndose
responsable por cuslguier uso tegal o indebido. Cualquier alteracion ylo falsificacién estard suieta a i ley




