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INSPECTION CERTIFICATE 3.1
CERTIFICADO DE INSPECCION 3.1

(EN 10204 3.1:2004-1S0 10474 3.1:2013)

Number / Nimero:

19010153

Page / Pagina:

1/6

Date / Dia: February 28, 2019

Customer / Cliente. PLESA ANAHUAC Y CIAS. SA DEC.V. Customer's Qrder Item 7 Orden Cliente - [tem. Customer’s Reference / Ref. del Cliente. Manufacturer's Works Order N® / Confirmacion de Venta:
27858 ITEM 1 N/A 266521/01

WManufacturing Process / Proceso de Manufactura froduct Type ! Tipo de Producto: Surface / Superficie.

SEAMLESS HOT ROLLED SEAMLESS LINE PIPE VARNISHED

LAMINADO EN CALIENTE SIN COSTURA CONDUCCION SIN COSTURA BARNIZADO

Standard or Specification £ Mormas o Especificaciones: Steel Grade / Grado de acero: Ends / Extremaos

API SL ED4S/DECEMBER 2012, ASTM A106/18, ASTM AS3/18, ASME SA106/2017 B/X42-1245/L290 PSL1 NORMAL BEVEL

BISELADO NORMAL

Dimensions / Dimensiones Schedule / Cédula: tength / Longitud: Quantity / Cantidad: 209 Pes/Pz Nemina! Weight / Peso MNominal
3.500 X 0216 INCH SCH 040/ W.C STD 1969/2133FT 4416 339 FT 33333.9211LB 7.58 LB/FT
889X 5SS MM 6.00/6.50 MTS 1346.100 MTS 15120.000 KG 11.29 KG/M

TENSILE TEST / ENSAYO DE TENSION

T Specimen condition Specimen dimensions Test Y-S. UTs Y55 Elangation / Alargamiento
Heat N | Sample N° | Condicién de fa probeta Dimensiores de {a probeta temp Eul 0.50%. Req.
Colada N®| Muestra N° | s 5S¢ Type | Ori Size Area Temp. [Min: 290 Min: 415 Req. Max. Lo Obt.
Tipo Tarnaro Seccion | ensayo {Max: — bdax: — =
mm mm2 °@ MPa MPa mm %

58231 13510 B AN Sa L 1923X 0544 W56 RT 365 518 070 50.8 340
AL As manufactured / 52gdn procese de fabricacion Ls: Location of sample / Ubicacion de la muestra Cri: Orientation / Crientacién 5¢ Specimen condition £ Cendicion de la probeta
B: Body / Cuerpo Max. Maximum / Maximo Req. Max: Required maximum / Maximo requerido S50 5trip specimen ¢ Muestra rectangular
L: Longitudinal / Longitudinal B Kinisum £ Minime Req: Required / Requerido U.T.S Ultimate tensie strength / Resistencia
Lo intial length /£ Longitud inicial Obt. Obtained / Obtenido RT: Room temperature / Temperatura ambiente ¥.5: Yield strength ¢ fiuencia

CHEMICAL COMPOSITION / COMPOSICION QUIMICA

Composition %/ Composicien %

X 30 X 1000 X 10000 X 100
C M| Si Mo | Cr P £ \% Nb NG| Cu | Sn Al Ti As B Ca N |Col. 1|Col. 2|Col. 3
o Max 28 | 120 - IS 40 30 30 80 - 400 | 400 — - - - 10 - - 15 6 100
Mn ] - IFEelE s el s d=dies T =1 =1 =g =illisii=t =1 =1 =1 =1 = Ir=
Heat N° Sample N° |P Max 28 | 120 - 1S 490 30 30 80 - 400 | 400| -- - - - 10 — — 15 [ 100
Colada N° | Muestra N° Min — 29 10 - -- - - — - -- — - - - - - - — - — —
98231 00001 H 9 83 16 4 S 7 18 2 o 60 160 10 24 0 4 1 b 71 02 0.2 342
98231 13510 F 20 82 16 7 7 1.3 2 0 &{ 160 9 26 Q0 4 1 & 02 0.2 382

upon himself the responsibiiity for any uniawful of not allowed use

Any alteration andlor faisification will be subected 16 tre law

Ezte cervificado ce emite med'anze sistema computanizado y e validado can firma electronica. B! certifcado origina! posee impresc e oga
Tenar:s color verde En caso de que of poreedor del certficade envregue una copia, debers garentizar ls conformdad con el origing! haciéndose
rezponsable por cualquier use lega’ o indebvda. Cualquier alteracion yio falsifizacidn extara sueta a ia ley
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Number / Niunero-

19010153

Page / Pagina:
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Date / Dia: February 28, 2019

Customer ¢ Cliente. PLESA ANAHUAC Y CIAS. SA DECYV.

27858 ITEM 1

Customear’s Order Item / Orden Cliente - [tem:

N/A

Customer’s Reterence / Ref. del Cliente

Manufacturer’s Works Qrder N° / Confirmacién de Venta:

266521/01

tanufacturing Process / Proceso de Manufactura
SEAMLESS HOT ROLLED
LAMINADO EN CALIENTE SIN COSTURA

Product Type / Tipo de Producta
SEAMLESS LINE PIFE
CONDUCCION SIN COSTURA

Surface 7 Superficie:
VARNISHED
BARNIZADO

Standard or Specification / Normas o Especificaciones:

API SL ED45/DECEMBER 2012, ASTM A106/18, ASTM AS3/18, ASME SA106/2017

Steel Grade / Grado de acero

B/X42-1245/1.290 PSL1

Ends / Extremos
NORMAL BEVEL
BISELADO NORMAL

Dimenzions / Dimensiones Schedule / Cédula: Length / Lengitud Quantity / Cantidad: 209 Pes/Pz Nomina! Weight / Peso Nomina'
3.500 X 0216 INCH SCH 40/ W.C STD 19.69/21.33FT 4416 339 FT 33333921 LB 7.58 LB/FT
889X 55MM 6.00/6.50 MTS 1346.100 MTS 15120.000 KG 1129 KG/M
CHEMICAL COMPOSITION / COMPOSICION QUIMICA ]
Cemposition %/ Compesicidon %
X 1000 X 10000 X 100
C Mn St Mo | Cr P S vV Nb N Cu Sn Al Ti As B Ca N |Col. 1|Col. 2|Col 3
Ho Max 28 | 120 — 15 A0 30 30 — 400 | 400 — - - - 10 - — 15 6 100
hin — 29 10 - - - - - - - — — — - - - - — - - —
Heat N°® Sample N° |P Max 28 | 120 — 15 40 30 30 80 - 400 | 400 | - - — - 10 - - 15 6 100
Colada N° | Muestra N Min — 29 10 — - - — - - - — — — — - — - - - - —
98231 13511 F 19 83 1o 4 ¥ # L5 2 O &0 164 10 25 [ 4 1 M 7 0.2 02 332

Col 1- 5UMA Nb+V+Ti
Col 2: SUMA Nb+V

Coi 3: SUMA Mo+Cr+Ni+Cu+V
H: Heat / Colada

Max: Maximum / Maximo

Min. Minimum / Minimo

P Product / Producto ‘

THROUGH WALL HARDNESS / DUREZA EN EL ESPESOR

Requrred values Individuals / Individuales Average / Promedio

Hardness type/Tipa de

dureza:HRC

Valores requeridos Min: — | Max: 220 | Var— Min' ~ | Max ~ | Var—
Heat N°® Sample N° Specimen condition Quad Scale MW
Colada N° tAuestra N° Ls Sc Escala 1 2 3] Avg
98231 13510 B AM 3 HRBW 790 79.0 T30
98231 13511 B AM 1 HRBW 7.l 784 717

AM: As manufactured / Segln proceso de fabrcacion Ls: Location of sample / Ubicacion de a muestra

Avg: Average / Promedio Max: Maximum / Maximo

MW: Middie wall / Centro
Quad: Quadrant / Cuadrante

Var: Variation / Variacion

This certificate 15 noued by a computenzed system and i ¢ vaid with electranic signature. On the oniging: certdicate the rade-mark green colored
s tamped. In caze the owner of the onginal certificate would release a capy of it, ne must attest
upon imself the responsibiiity for any uniawful or not ailowed use. Ary alteration and'or fais

ts conformity to the criginal ore taxing
uon will be sublecied o the law.

Este cervicado se emnite mediante sistema computanzado y es val:dedo can firma electrénica.
Terar:s color verde. En caso de que el poseedor del certificado ectregue o
responsable por cualguier uso degal o indeb do. Cualguier alteracion yio faisiiicacin estara tuieta o 1a ey

El certficado ongina! posee tmpreso el 'ogo
copia, debera garantizar la conformidad con e! origina! haciéndose
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Number { Nimmero:
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(EN 10204 3.1:2004-1SO 10474 3.1:2013)

Dace / Dia: February 28, 2019

Customer ¢ Ciiente: PLESA ANAHUAC Y CIAS. SSA.DEC.V. Customer’s Order Item / Orden Cliente - [tem: Customer’s Reference / Ref. del Cliente Manutacturer's Works QOrder N® F Contirmacidn de Venta
27858 ITEM 1 N/A 266521/01

tManufacturing Process / Proceso de Manufactura Product Type / Tipo de Producto: Surface / Superfice

SEAMLESS HOT ROLLED SEAMLESS LINE PIPE VARNISHED

LAMINADO EN CALIENTE SIN COSTURA CONDUCCION SIN COSTURA BARNIZADO

Standard or Specification / Normas o Especificaciones: Steel Grade / Grado de acero: Ends / Extremos

API SL ED45/DECEMBER 2012, ASTM A106/18, ASTM AS53/18, ASME SA106/2017 B/X42-1245/1.290 PSL1 NORMAL BEVEL

BISELADO NORMAL

Dimensions / Dimensiones Schedule / Céduta: tength / Longitud Guantity / Cantidad: 209 Pcs/Pz Namina! Weight / Peso Nominal:

3.500X 0216 INCH SCH 040/ W.C STD 1969/2133FT 4416 339 FT 33333921 LB 7.58 LB/FT

889X S5 MM 6.00/650 MTS 1346.100 MTS 15120.000 KG 1129 KG/M

| THROUGH WALL HARDNESS / DUREZA EN EL ESPESOR

|B' Body / Cuerpo Min: Minimum / Minime Sc: Specimen condition / Condicion de {a probeta

| FLATTENING TEST / ENSAYO DE APLASTAMIENTO

Standard / Norma: /
Heat N° | Sample N° | s Sc Result
Colada N° | Muestra N© Resultado
98231 13510 B AM Good / Bueno
l-‘«M As manufactured f/ Segan procesa de fabricacien B: Body / Cuerpo Ls: Location of sample / Ubicacion de la muestra Sc: Specimen condtion / Condicion de la probeta |

| HYDROSTATIC TEST / PRUEBA HIDRAULICA

Pressure / Presidn Time / Tiempo Results / Rezultado
Unit 7 Unidad Walue f Valar Secends ¢ Segundos
L mpa 205 5 Satisfactory / Sarisfactorio

This cortificate 5 issuad by a compute
“Terar:' s stamped  In case the owner

syslem arsd
orniginal cer

with electronic signature. On the originai @
e would release a copy of it he muzt att

#Hicate the rade-mark green coiored Eoce certficado te emite mediante sistema computanzado v es velidado can firma eiectrénica. Bl certificado original posee impresc &f logo
confarmity ta the ariginal one taring Tenaris color verde. En caso de que el poseedor det certificado entregue una copia, debera gatantizar la conformidad con €l eriging! haciéndose
upon rimself tre responsibity for any uniawtul or ot sliowed use  Any alteration andlor faisification will be subsected fo the law. responssbie por cualguier uso llegal o indebido. Cuslauier alteracion yio Tainficacion estard sujeta a la ley
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INSPECTION CERTIFICATE 3.1 Nusbec /Nimero. | PagePigine
CERTIFICADO DE INSPECCION 3.1 19010153 4/6

(EN 10204 3.1:2004-1SO 10474 3.1:2013) Date / Dia: February 28, 2019
Customer / Ciiente: PLESA ANAHUAC Y CIAS. S.A. DE C.V. Customer’s Order Item / Orden Cliente - [tem- Customer’s Reference / Ref. del Clisntel. | Manufactures’s Works Qrder N® / Confirmacién de Venta:
27858 ITEM 1 N/A 266521/01
WManufacturing Process / Proceso de Manufactura Preduct Type # Tipa de Producta: Surface / Superfiie:
SEAMLESS HOT ROLLED SEAMLESS LINE PIPE VARNISHED
LAMINADO EN CALIENTE SIN COSTURA CONDUCCION SIN COSTURA BARNIZADO
Standard ar Specification / Normas o Especificaciones: Steel Grade / Grado de acero; Ends / Extremos:
APl SL ED45/DECEMBER 2012, ASTM A106/18, ASTM AS3/18, ASME SA106/2017 B/X42-1245/1.290 PSL1 NORMAL BEVEL
BISELADO NORMAL
Dimenzsions / Dimensiones Schedule / Cédula: tength / tongitud Quantity / Cantidad: 209 Pcs/Pz Nominal Weight / Peso Nomina!
3.500X 0216 INCH SCH 040/ W.C STD 1969/2133 FT 4416 339 FT 33333921 LB 7.58 LB/FT
889X 55 MM 6.00/6.50 MTS 1346.100 MTS 15120.000 KG 11.29 KG/M

HEAT TREATMENT / TRATAMIENTO TERMICO

Heat treatment / Tratamiento térmice’ Pipe / Tubo
Quench media of heat treatment process / Medio de enfriamiento del tratamiento térmice: n/a
Temperature Scale / Escala de Temperatura n/a

Type
Tipo

AsRolled

SUPPLEMENTARY INFORMATION / INFORMACION SUPLEMENTARIA |

Supplementary Informaton
Informacion Suplementarnia

MELTED AND MANUFACTURED BY TENARIS TAMSA - MEXICO

STEEL MAKING PROCESS:

ELECTRIC ARCFURNACE-LADI E FURNACE-CONTINTIOUS CASTING MACHINE
ALUMINTUM FULLY KILTED STEEL, FINE GRALN PRACTICE

THE LADLE FURNACE PRACTICE INCLUDES ARGON RINSE AND FINAT INJECTION OF CALCIUM SILICIDE WIRE
FOR MICROINCLUSION SHAPE CONTROL

MATERIAL FREE FROM MERCURY CONTAMINATION

MATERIAL FREE FROM RADIOQACTIVE CONTAMINATION

MANUFACTURING PROCESS OF FIPE:

SEAMIESSHOT ROLLED

NOT REPAIRED BY WELDING

NON DESTRUCTIVE TEST (NDT?: SATISFACTORY

INSPECTION METHOD:

FUNDIDQ Y FABRICADO POR TENARIS TAMSA - MEXICO
FABRICACION DEL ACERO.

HORNOQ DE ARCO ELECTRICO-HORNO DE AFIN ACION-MAQIUINA DE COLADA CONTINUA ,
ACERO CALMADC CON ALUMINIO, PRACTICA DE GRANO FINO

LA PRACTICA EN EL HORNO DE AFINACION INCLUYE AGITACION POR ARGON E INYECCION FIN AL DE SILICIURO
DE CALCIQ PARA OBTENER UNAFORMA GLOBULAR DE EVENTUALES MICROINCLUSIONES

MATERIAL LIPRE DE CONTAMINACION DE MERCURIO

MATERIAL LIPRE DE CONTAMINACION RADIOACTIVA

FABRICACION DEL TUBO:

LAMINADO EN CALIENTE SIN COSTURA

NOREPARADOPOR SOLDADURA

ENSAYQO DE CONTROL NO DESTRUCTIVQ (CND: SATISFACTORIQ

METODO DE INSPECCION:

ficate 15 1sued by a computenzed system and «t o vahd with electronic signature. O the onging! certificate the trade-mark greer colored
is stamiped. In case the awner of the onginal certificate would release a copy of 1t. he must attest 1ts confermiy to the criginal ore taing
upon nimself the responsibility for any unlawful or not allowed e Any alteration andlor faisification will be subjected 1o the law

ste certificado se emite med ante sisterna computenzado y €3 validado can firma electrénica  Fi certficado original poses impreso el 10go
Tenaris color verde. En cazo de que el poseedor del certificado eriregue una copia, debera garantizar la conformidad con el original haciéndose
responsable por cualguier uso fega’ o ‘ndebido. Cuelquier alterac:én wio falsificacion estars sujets 5 la ey,
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INSPECTION CERTIFICATE 3.1
CERTIFICADO DE INSPECCION 3.1

Page / Pagina:

5/6

(EN 10204 3.1:2004-1SO 10474 3.1:2013)

Darte / Dia: February 28, 2019

Customer / Cliente: PLESA ANAHUAC Y CIAS. SA.DEC.V.

Customer's Order ltem / Orden Cliente - ftem:

27858 ITEM 1 N/A

Customers Reference / Ref. del Cliente:

Manufacturer's Works Qrder N® 7 Confirmacién de Venta:

266521/01

WManufacturing Process / Proceso de Manufactura
SEAMLESS HOT ROLLED
LAMINADO EN CALIENTE SIN COSTURA

Product Type / Tipo de Producta:
SEAMLESS LINE PIPE
CONDUCCION SIN COSTURA

Surface / Superfice
VARNISHED
BARNIZADO

Standard or Specification f Normas o Especificaciones:

API 5L ED45/DECEMBER 2012, ASTM A106/18, ASTM A53/18, ASME SA106/2017

Steel Grade f Grado de acero

B/X42-1L245/1.290 PSL1

Ends / Extremos
NORMAL BEVEL
BISELADO NORMAL

DIMENSIONAL DNSPECTION

ONLY FOR HARDNESS 2 HRCMAX.
TAMSA REF: 585654

MATERIAL ACCORDENG TO ANSINACE MRO175150 15156-2: 2015 AND ANSINACE MRO1037180 17945: 2015

INSPECCION DRMENSIONAL

SOLO DUREZAMAX. 22HRC
TAMSA REF. 585634

MATERIAL DE ACUERDQ A ANSINACE MRO1751SO 15156-2: 2015 Y ANSUNACE MROIGIISO 17545-2015

Dimensions / Dimensicnes Schedule / Cédula tength / Longitud GQuantity / Cantidad: 209 Pcs/Pz Nomina! Weight / Peso Mominal
3.500 X 0216 INCH SCH 040/ W.C STD 1969/2133FT 4416 339 FT 333339211B 7.58 LB/FT
889X 55 MM 6.00/6.50 MTS 1346.100 MTS 15120000 KG 1129 KG/M
SUPPLEMENTARY INFORMATION / INFORMACION SUPLEMENTARIA
Supplementary Information
Informacién Suplementaria
EMI- MPI EMI - MPL
VISUAL INSPECTION INSPECCION VISUAL

SUMMARY REPORT / REPORTE RESUMEN

Heat N° Quantity tength Weight
Colada N° Cantidad Longitud Peso
{Pieces) ift; (m) {Tons)

98231 209 4416 34 13461 1512

Average ength per pipe

Nomina! weight per pipe

Longrud promedio por tubo

Peso nominal por tubo

a8 {rm} (Ib/tt)

(kg/m)

21131 6.441 7.548

11232

ficete 15 ssued by a computenzed system and ¢t is vaiid with electronic signature. On the original certbicate the trade-mark green colored
ped In case tre owner of the ongnal certificate would release a copy of it. ne must attest s conformity ta the original ore taking
upon himeed the respontbifity for any uniewful or not sliowed use  Any alteration and'or falsrfication will be subjected <6 tre law

‘cado te eminte mediante sistema computanizado y es vaidedo con Tirma electrérica
Tenars coor verde En cazo de gue el poseador det certificado ertregue ura copia, debers garantizar la corformidad con el origing! haciéndoze
responsatie por cualquier use fegal o indebido. Cusiquier alteracion yfo faisificacidn estara wujeta a i3 ley

! certficado orignal posee impreso el iogo
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Number / Nilnero:

19010153

Page / Pagina:
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Dare / Dia: February 28, 2019

Customer / Cliente: PLESA ANAHUAC Y CIAS. S A DEC.V.

27858 ITEM 1

Custemer’s Order Item / Orden Cliente - [tem:

N/A

Customer’s Reference / Ref. del Cliente:

tManufacturer’s Works Order N° / Confirmacion de Venta

266521/01

Manufacturing Process / Proceso de Manufactura
SEAMLESS HOT ROLLED
LAMINADO EN CALIENTE SIN COSTURA

Product Type / Tipo de Producto:
SEAMLESS LINE PIPE
CONDUCCION SIN COSTURA

Surface / Superficie:
VARNISHED
BARNIZADO

Standard or Specification / Normas o Especificaciones

AP1 SL ED45/DECEMBER 2012, ASTM A106/18, ASTM AS3/18, ASME SA106/2017

Steel Grade / Grado de acero:

B/X42-1245/L.290 PSL1

Ends ¢ Extremos
NORMAL BEVEL
BISELADO NORMAL

Dimenzions / Dimensiones: Schedule / Cédula:

3500 X 0216 INCH
889X 55 MM

SCH 040/ W.C STD

tength / Longitud
1969/ 21.33FT
6.00 /650 MTS

Quantity / Cantidad: 209 Pcs/Pz
4416 339 FT
1346 100 MTS

33333521 1B
15120.000 KG

Naminal Weight / Peso Nomina!
7.58 LB/FT
1129 KG/M

This is to certify that the product described here has been manufactured, sampled, tested, and inspected in accordance with
purchaser order requirements. This certificate 15 not a declaration of engin nor may 1t be used as a declaration of orgin.

Por el presente certificamos que el material agui descrito ha sido fabricado, muestreado, ensayado e inspeccionado de
scuerdo a los requisitos de su orden de compra. Este certificado no es, o1 puede ser usado, como una declaracién de origen.

CUSTOMER . THIRD PARTY

TENARIS QUALITY DE

INSPECTION COMFPANY
COMFARIA DE BNSPECCION

NO APLICA
Employee Name: N/A

QUALITY CERTIFICATION DEFPT
DEPTO. DE CERTIFICACION DE CALIDAD

Manuel Morales Pena

PARTMENT SIGNATURE

CHIEF OF QUALITY CERTIFICATION DEFT.
RESPONSABLE DEL DEPTQ. DE CERTIFICACION DE CALIDAD

Angel Cesar Aleman Gl

This certiicate i 1ssued by a computenzed sysiem and 4 o vahd with electronic ignature. On the ongina certificate the trade-mark green coiored
“Terarz® s stamped. In case the owner of the original certificate would release a copy of 1it, he must attest its conformty to the original cne taking

upon himsed the respansibiiity for any unlaadu or not allowed use  Any siteration andfor falsification will be subjected 16 the law.

Ezte certficado e emite mediante sistema computsrizado y 5 vaildado con firma electronica
Tenaris color verde. En caso de que el poseedor del certificado entregue una copia, deberd garantizar ia conformidad con & eriging! haciéndoce
responsabie par cualguier uso degal o indebidn. Cualauier alteracidn yio falsificacian estara sujeta a ia ley

El certdicado origina! posee impresc €l logo




