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CERTIFICADO DE CALIDAD - MILL TEST CERTIFICATE

AT RCARAEDR MR

ORIGINAL

000001599203

Pedido No. (Sales Order)

Cédigo cliente (Customer ID) Orden de compra (Purchase order)
1000004292 0102391794 4500174752
Cliente (Cuslomer} Remisién (Delivery} Medio de tra'nspone {Means of transport)
ACEROMEX, S.A. DE CV. 000001599203 CAMION
Direccién (Address) Piezas Totales {Total pieces) Punto de despac'ﬁo (Oelivery plant)
CARRET, MONTERREY-LAREDO KM 27 S/D - CIENEGA DE FLORES - NUEVO LEON - México 3 Universidad
Descripcidn t;e fa ia (Goods descripti - i
ROLLO GALVANIZADO
Datos Generales (General Data)
Pieza : : . Colada “Peso Espasor ' Anoho Capa
: _ {Piece) (Heat) (Weight) (Thickness) (Width) - (Thickness)
%, 5 . . =
i S Tk - b l§g £ b i mm - ino{ mm in 2
! 2A456522UG200 1704274010 7275 16039 3327 041310 122000 ~ 48.03 GBO :
I 245652206201 1704274010 7310 16116 3327 . 04310 | 122000 4803 GBO :
© 2A4565220G202 ToMz74010 17005 1543|337 04010 | 12000 4803 | 680
s Pleda Golada, Tratamiento. Superficial No.Pante: Descripeion Nofia de Calidad / Grado /- Subnomia
{Piece) (Heaty {Superficial Treatment) (Pari) (Description) {Quality Norm 1 Grz)de I'Sub-Norm)
2745652206200 104274010 | PASIVADO RGNACC10X48 ROLLO GALVANIZADO ASTM A 653/5S 33 (V2008 REVOY
2R4565220G201- " {704274010 [ PASIVADO RGNACC10X48- ROLLO GALVANIZADO. : _ASTMA’ 653/SS 33V 2008 REV 0y
1704274010, [ PASIVADO RGNACC10X48 LLO GALVANIZADO "ASTM A B53/SS 33 (v 2008 REV OY 3
Propiedades 1 longitudinales (Longitudinal mechanical properties)
Pleza ~ Coladaf Tensién
(Pigce) - Heat (Steel Stress) }
3 %Elongacion | RC(YF)1 RY (18) 2
> g (%Elongation} | MPA (KSI) HAPA (KSH -
T 2A456522UG200 1704274010 37U a1)(338) | 3471 (504)
2A456522UG201 1704274010 - 37 i 2317(338) | 347/(50.4) ‘ 1
. 2A456522UG202 | © 1704274010 37 | 231/(335) | 3471(50.4) :

1. RC (YPYX: Resistencia a fa cedencia {Yield Pojnt)

2. RT(TS); Resistencia a la tension (Tension Strenaht).

3. TT{TTY: Tratemients Termico {Termical Treatment)

4. HRBW: Rockwell B Idéniador ds WG

“Certificamos gue el material aqui descrifo ha sida ef

del drea de

con i 0 en o

dancia con Ia niorma de produicto ariba descrita

' Firma {Signalure)

0 08
mecanicas bajo las normas ASTM E8, E18, E517, E646 y E23;1S0 6892 10113 ¥ J0275; WIS 22241, 22254, 22253 y 22245, Ensayas metelogréficns bejo ASTM E45 YE112, Peso de capa UL baio ASTM A0, Andlisis qulmu:o de acew bajo
ASTME415y E1019. Ensayos de pintura bajo ASTM DS23, D5795. D2244, 03383, D4145, D402y D279L. Pmpledades Magnéﬂms bojo ASTM A343. Rugosldad de acero bajo SAEJ911. Densidad de. espuma de panel bajo ASTM 02126,
Weoenwylhalmama(ana{dcsaibodhzsbmm(edw f seadl ind dont from the with resulls in dance with t the above product sp ification. Mechani test
a8 ASTM £8, E18;E517, E646 and £23; 15O 6802, 10113 ang 10275 Ji S 2224%; 12254 22253 and L‘H‘SS Metalbgraphk; testas ASTM E45and E112. UL mﬂng weigh{ is ASTM A0, Chemical analysis of steel as ASTM F‘ﬂS and Fﬂ) 19

5. Nb {Niobio) = Cb (Columbiol

: Fanﬂng fests s ASTM D523, D5706; D2244, D3363, D4145, 05402 and 02794 Magnetic properties as ASTM A343, Stoel ﬂmghness 23 SAEJU11, Panel foam density as ASTM D2126, |
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Ensayos de Calidad del Acero (Steel Quality)

Picza A Colada/ Dureza
{Piece) Heat (Hardnnss)

LT 2R456522UG200 1704278010 g
2A456522UG201 1704274010
2A456522UG202 | 1704274010

Colada :
(Heat) *
. 1704274010
#
#
1. RC (YPY; Resistencia a fa cedéncia (Yield Point) 2. RT {TS); Resistencia a la tensién (Tension Strenaht) 3. TT (TTY. Tratamiepto Termico (Tesmical Treatment} : - 4.HRBW: Rockwall B ldantador de WC ~ 5. Nb (Niobio} = Cb (Cclumbio)
- Flrma {Signature)
< . x : rd
Certificamos que ¢ material aqui descrito b side ado por. rizado i diente def drea de mg tura con actorios en ia con lanorma de producta aniba descrita, Ensayos de propiedades - o Ma“’

mecanicas bajo kas normas ASTM E8, E18, E517, E646 y £23;1S0 6892, 10113 y 10276; JIS 22241, 22254, 22253 y 22245, Ensayos metalagraficos bajo ASTM E45 y E112. Peso de capa UL bajo ASTM AS0. Anlisis quiniico de acero bajo
* ASTME415 y E1019. Ensayos de pintura bajo ASTM D523, D5796, D2244, D3363, D4145 05402y D2794. Pmpaedmas Magnéticas bajo ASTH A343. Rugosidad de acero bajq SAEJ311. Densidad de espuma de panel bajo ASTM D2126.

We certify that the material described hins been lested by I indep i front the sfactur wilh sali y resulis in d: with reqgs ents of the above product ificati
as ASTM ES, E18, E517, £846 and £23; 1SO 6892, 10113 and 10275,.4S 22241 72254, 72253 and 22245. Metaﬂogtaplm fust as ASTM E45 and E112. UL coaling weighf as ASTM A90. Chemical analysis ofs[eel as ASTM E415and E101 9

Painting lests as ASTM D523, D5796, 32244, D3363, D4145, D5402 and D2794., Magnetic propertiss as ASTM A343. Stael roughness ag SAEJ911. Pacel foam density a ASTM D2126+

test.

ing. Antonio Mani
Temium Labs
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