CERTIFICADO DE INSPECCION . .

Inspection Certificate - Certificat de Réception SO 10474/3.1

MATERIALES IND.DE MEXICO,5.AC.V.
HERREROS NO. 2

PARQUE INDUSTRIAL XHALA g ; .
C.P. 54714 CUAUTITLAN [ZCALL! | FECRA: Ne ! 176214 | HOJA:

_ESTADO DE MEXICO | pae: 091112615 No. et Page: 2 5611922164 SG1 6000236
Management Systsms certified by LRQAE

\Y/uLmMA

ULMA FORJA, 5.C00P.

B° Zubikaga, 3 - Apdo. 14

PRODUCTO ACCESORIOS SUPEDIDO N.© DE Centified ace. PED 97/23/EC+AD2000-WO 20560 ONATI (Gipuzkoa) SPAIN
Article - Produl Your Order No. PO N° 144610 (20.04.15) of. -de 25/04/2015 by TUV Rheinland Tel.: 34 - 843 780552
Votre Cde. N.° N.2071202 E1Q 02 7243 Fax: 34 - 943 781808
NORMAS APLICABLES ASME B16.11-2013 E-mail: uima@uimapiping.com
Requi - Normes Applk MARGCA DEL FABRICANTE
Mark of factory ‘ Packing List: 120836

MATERIAL CORRESPONDIENTE ASME SA105M-15, ASTM A105M-14 Marque du fabricant

Maiedal Correspandert - Quaié .
MODO DE FUSION (*) NACE MRO17515S015156-02-09 & MR0103-12 DEPARTAMENTD  GARANTIA CALIDAD
Stoe) Making - Elaboration de f'acier Section
E=E£loc. Y= Oxigeno basico Département
PARTIDA DESCRIPCION | OBSERVACIONES, COLADA NARESISTENCI, thrrs st | RESILIENCIA  CHARPYV foxiomm | DUREZA
E temn Description Remarks i Heat No Impact test ¢ Haess
Poste Description Observasons N.%Couléa : Resist Ruj . ito: otk Resilience i MEDIA i Duretd i
. ¥ . : Joutes i HBW
CODOS0 2 3000L8 SW A105N B5AVS 152
CODO30 2 3000LB SW A105N C2AV5 149
: CODOSO 2.1/2 3000LB SW A1D5N C2AV5 149
. CODOYO 3 3000LB SW AT05N C2AVS 149
CODO90 2 6000LB SW A105N BGAVS 161
i CAP 3/4 3000LB NPT A105N 166A2 160
. CAP 3/4 3000LB SW A105N A42A5 159
CAP 1.1/2 3000LB SW A105N YC 159
CAP 1.1/2 3000LB SW A105N i YF 1551
CAP 2 3000LB SW A105N A79A5 51
CAP 2.1/2 3000LB SW A105N 601A2 { 156
i i ; i
COMPOSICION QUIMICA - mqmmr, x»xmx S LADLE >lzw5.m_m - >z>r<mm CHIMIQUE - Las dimensiones y o . R ——
# : - Di jor: and surface tion were found p

Si% | Mn% * P% m Al % % Ceq &. - Les dimensions et étals de surface sont salisfaisants.

0,200 1,280,
0,250} 0980

- Los maleriales citados curnplen las normas aplicables.
| | - Manufacturning requirements ere satisfied. J
| - Los normes applicables sont respaciées. 1

0,002 0.230; 0,021 0,000 |
0.014: 0,110 0.02310,000
0.000! 0,243: 0,037 D002

0.0100.038 0.001: 0,138; 0,025 0,001
0,0030,064 0,009 0,005 0,137} 0,030 0,005 | EL INSPECTOR
0,002 8,057 00057 0,141 0,034 0.005
[ 0.005} 0,145! 0,022 0,005
0010 : 0,08 0,000

:0,0150,118 wb_,_om. 0,024 i 0,001} 0,174! 0,028 2,001 § 0.404 1 g .

) OBSERVACIONES: | NORMALIZADO A 900 G Y ENFRIAMIENTO EN AIRE EN CALMA.
Remarks
Observations




