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Requirements - Normes applicables

ASTMA10BN-0O1 MARCA DEL FABRICANTE -
MATERIAL CORRESPONDIENTE 5N-0 Moo A

Material Correspondent - Qualité ASMESA 105N NACE MR-01-75/0Q2 Marque du fabricant

MODO DE FUSION (*) , DEPARTAMENTO GARANTIA DE CALIDAD
Steel making - Elaboration de I'acier Section
E = Elec. Y = Oxigeno basico Departement
ALARGAM PROBETA test bar
PARTIDA CANTIDAD DESCRIPCION OBSERVACIONES | coLaDAN.e | FESSTENGA | UMITEELAST. | giongation | ESTRCCON RESiENCIA DUREZA
fan, Quarey peer e B A R R I W -
) MOYENNE
12 32 |WN 18 150LB S/STD RF A105N . NE 505458’ 534 | 321 |31,7 [66,0 156
12 : 12 [WN 18 150LB S/STD RF A105N NE 506969 526 | 307 |32,7 |70,0 153
nn_v.__.hw> COMPOSICION QUIMICA - STEEL S;MS.M.;UFM ANALYSIS - ANALYSE CHIMIQUE - Las dimensiones y la condicion superficial se hallaron satisfactorias
Coulée C % Sl o . o N o . o o o CEQ ,, |- Dimension and surface condition were found acceptable
No b i% Mn % P % S% Cr % Ni % Mo % Nb % V% Cu % % |- Les dimensions et etats de surface sont satisfaisants
505454 0,19 0,25 0,830,009 (0,002 | 0,19 | 0,09 | 0,03 (0,002 (0,005 | 0,14 |0,390 - Los materiales citados cumplen las normas aplicables .
505969 0,20| 0,20 0,84|0,010(0,007 | 0,19 | 0,09 | 0,06 [0,002 |0,005 | 0,17 |0,410 | Manufacturing requirements are satisfied
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