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DIN 50049/ 3.1.8.
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ULMA

(*) OBSERVACIONES:
Remjarks
Obsarvations

N_NORMALTIZADO A 900 C Y ENFRIADO EN AIRE EN CALMA

TURDS CONEX.,Y TANQUES,S.A.C.V. Works Certificate - Certificat d'Usine EN 10204/ 3.1.B.
AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS
SAN FRANCISCO CHILPAN e 27/06/02 . | 88306 | .1
. - - i . P ) : N.°: 922164
54 940 TULTITLAN-EDO. DE MEXICO. . -Date-Date: . ¢ 7 NooNob——y—y iPage: W 3 ey ULMA FORJA, S. COOP.
.. ‘. , . 5 | | | < - L. ; X 7;. v . 1,.»./. / J‘. ,y ; W-NC!._E a w..hao. 14
propbucto BRIDAS supepipoN° 38838 ((17,05.02) P oe - 24/ 05 /02 P e, Lol oy obuzkoz) SPAING 2 1 87
Article - Produit «o“: omumq-q..o. ofi-de 7" ' Certified cc. PO OARIEG 0 < Fax: 34 - 943 781808
NORMAS APLicaLes  ASME B16.5-96 erretae T o e 443
Requirements - Normes applicables :
MATERIAL CORRESPONDIENTE ASTMA105N-01 Rwhnh wmn_.ﬁhvwx_gzqm ‘
Material Correspondent - Qualité ~ASMESA 108N NACE MR-01-78/02 Marque du fabricant
MODO DE FUSION (*) DEPARTAMENTO GARANTIA DE CALIDAD
Steel making - Elaboration de I'acier Section
E=Elec. Y =Oxigeno basico Departement
ARG PROBETA test bar
R c OBSERVACIONES | -y apa n.o | RESSTENCA | LIMITE ELAST. o | ESTRICCION RESILIENCIA DUREZA
e By Descption o, | eatho | Tmeh | Yedwed | oy | Reeh | mpecienersy s
Poste Quantité Description ) N.° Coulée Nimm2 N 3=.~a Lo:4d % Joules AVERAGE oc HB
% MOYENNE
3 132 [BLIND 6 150LB RF A105N NE 201AZ | 516 | 302 |30,4 |57,0 150
10 210 |[WN 6 150LB S40 RF A108N NE 184A7 | 518 | 305 {30,565 |b6,8 150
COLADA COMPOSICION QUIMICA - STEEL MAKER'S LADLE ANALYSIS - ANALYSE CHIMIQUE - Las dimensiones y la condicion superficial se hallaron satisfactorias
Heat : ) CEQ ., |- Dimension and surface condition were found acceptable
No C% Si % Mn % P % S% Cr % Ni % Mo % Nb % V % Cu % % |- Les dimensions et etats de surface sont satisfaisants
201AZ | 0,18 | 0,18 | 0,97 0,013 (0,017 | 0,06 | 0,12 | 0,03 |0,003 [0,002 | 0,28 [0, 390 |- Los materiales citados cumplen las normas aplicables
- - Manufacturing requirements are satisfied
184A7 | 0,20| 0,18 0,82 (0,022 (0,020 | 0,07 | 0,13 | 0,03 |0,003 |0,001 | 0,34 [0, 390 |/ Manufacturing requirements are satsf
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