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CLIENTE / C / Client
ustomer  Clen CERTIFICADO DE INSPECCION DIN 50049 /3.1.8.
TUBRODS CONEX.Y TANQUES,S.A.C.V. Works Certificate - Certificat d'Usine EN 10204 /3.1.B.
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NORMAS APLICABLES ASME B16,5-96 € nﬁ%/muwmﬁmm raa3
Requirements - Normes applicables ’ m
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MATERIAL CORRESPONDIENTE ASTMA1Q56N~-01 Rwﬁn.w wmn_mhvmx_opzq @ — - ‘
Material Correspondent - Qualit¢ A GMESA 108N MACE MR-01-758 \O 2 Marque du fabricant
MODO DE FUSION (*) DEPARTAMENTO GARANTIA DE CALIDAD
Steel making - Elaboration de {'acier Section
E = Elec. Y = Oxigeno bésico Departement
ALARGAM ;me._.:oarw-
DESCRIPCION OBSERVACIONES | -y apa N.o | RESISTENCA | LIMITE ELAST. o | ESTRICCION RESILIENCIA DUREZA |
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Poste Quantité Description - N.° Coulée N Nv mite ique Lo:4d % Joul AVERAGE oc B .
, (*) mm N/mm2 % oules AVERAGE e
: 132 |BLIND 6 150LB RF A105N NE 201AZ | 516 | 302 |30,4 [57,0 150
4 702 |SO 4 180LB RF A105N NE 197AZ | 820 | 306 (30,4 |55,2 150
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COLADA COMPOSICION QUIMICA - STEEL MAKER'S LADLE ANALYSIS - ANALYSE CHIMIQUE - Las dimensiones y la condicién superficial se hallaron satisfactorias
num_mwm ] . CEQ., |- Dimension and surface condition were found acceptable
No C% 5i % Mn % P % S% Cr % Ni % Mo % Nb % V% Cu % % |- Les dimensions et etats de surface sont satisfaisants
201AZ| 0,18 | 0,18| 0,97(0,012 (0,017 | 0,06 | 0,12 | 0,03 |0,003 (0,002 | 0,28 |0, 390 | Los materiales citados cumplen las normas aplicables
- Manufacturing requirements are satisfied
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(*) OBSERVACIONES: N_NORMALTIZADO A 900 C Y ENFRIADO EN ATIRE EN CALMA
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