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Requirements - Normes applicables ’ ‘ ’ I AR
MARCA DEL FABRICANTE
MATERIAL CORRESPONDIENTE ASTMA1056N-01 Mark of factory @ — ‘ ‘
Material Correspondent - Qualité ASMESA10EN NACE MR-01-75 \Om Marque du fabricant
MODO DE FUSION (*) DEPARTAMENTO GARANTIA DE CALIDAD
Steel making - Elaboration de |'acier Section
E = Elec. Y = Oxigeno basico Departement
ALARGAM. Atesttar
OBSERVACIONES o | RESISTENCIA | LIITE ELAST. M-} EsTRICCION RESILIENCIA DUREZA
PARTIDA CANTIDAD OESCRIPCION Remarks CieatNo | Twengh | Yildpoint | flohGEton | Reduction A Impact energy Hardness
Poste Quantité Description OGumMuw»_ozm N.° Coulée xﬂ_\w_”mg :snh\n__w__mw_ncn Lo:4d m:_m_ on wmﬂnﬂ.«% >qmm»c>.mm o - o_nma
| % MOYENNE
|7 v 10 |[WN 16 150LB S/STD RF A105N NE 377AZ | 525 | 328 31,0 (62,0 162
COLADA COMPOSICION QUIMICA - STEEL MAKER'S LADLE ANALYSIS - ANALYSE CHIMIQUE - Las dimensiones y la condicién superficial se hallaron satisfactorias
num_mwm R A CEQ - Dimension and surface condition were found acceptable
No C% Si % Mn % P % S % Cr % Ni % Mo % Nb % V % Cu % % |- Les dimensions et etats de surface sont satisfaisants ,
377Az| 0,18| 0,29 | 0,86 |0,023 (0,009 | 0,13 | 0,18 0,02 |0,002 (0,003 | 0,30 |0, 390 |-Los materiales itados cumplen las normas aplicables
- Manufacturing requirements are satisfied
- Les normes applicables sont respectees
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