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CLIENTE / Cusiomer / Client

‘TUBOS CONEX.Y TANQUES,S.A.C.V.

CERTIFICADO DE INSPECCION
Works Certificate - Certificat d'Usine

DiN 50049/ 3.1.8.
EN 10204/3.1.B.

ULMA

{AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS, 86 - LETRAC
SAN FRANCISCO CHILPAN
84940 TULTITLAN FECHA: Ne 89808 | HOJA: N.*: 922164
ESTADO DE MEXICO Date-Date:  28/05/2003  No.-N.° Page: 1 : ULMA FORJA, 5. COOP.
B° Zubillaga, 3 « Apdo. 14
° 20560 ONATI (Gipuzkoa) SPAIN
PRODUCTO BRIDAS SU PEDIDO N. DE Tel 34943 780662
Asticle - Produit «Mﬁmﬂumqhm. 5600 (20.02.03) of. -de  20/02/2003 Certified acc. PED 97/23/EC Fax: 34 - 943 781808
- N by TOV Rheinland E-mail: forja@forging.ulma es
NORMAS APLICABLES
Requirements - Normes applicables ASME B16.5-96 N.201 202 £/Q 02 7443
MATERIAL CORRESPONDIENTE nﬂnﬂw w.um% FABRICANTE . 35619
Material Correspondent - Quatité  ASTMA105N-01 oY
ASME SA105N Marque du fabricant
MODO DE FUSION (4 NACE MR-01-75/03 DEPARTAMENTO GARANTIA CALIDAD
Steel making - Elaboration de I'acier Section
{ E = Elec. Y = Oxigeno basico Departement
v, PROBEVA test bar
! OBSERVACIONES o | RESSTENGA | UMMEELAST, | AARGAM. | prpiion RESILIENCIA DUREZA
e Quantiy Sestipton. Remarks | Cioutho' | Lmagh | Yedtom | LOBD, | Mdciond | impactenergy Harnes
Poste Quantité Description ey N* Coulde | Melsthupt |Limite tisique L 4d Stcton Resilience oA | D
MOYENNE
7 20 | SO 18 150LB RF A105N NE 24093 §02 | 300 |3070 |64,00 148
7 10 | SO 18 150LB RF A105N NE 499AZ 535 318 | 30,70 |59,80 154
COLADA COMPOSICION QUIMICA - STEEL MAKER'S LADLE ANALYSIS - ANALYSE CHIMIQUE - Las dimensiones y la condicion superficial se hallaron satisfactorias
hﬂﬂ. . . - Dimension and surface condition were found acceptable
Mo C% Si % Mn % P % S % Cr % Ni % Mo % Nb % V% Cu% |CEQ %/ -Lesdimensions et etats de surface sont satisfaisants
24093 0.180 0.240 0.810 0.011 0.005 0.210 0.080 0.020 0,001 0.005 0.200 0.391 | _ Los materiales citados cumplen las normas aplicables
498AZ 0.190 0.260 0.850 0.007 0.011 0.070 0.070 0.020 O.Sa 0.004 0.280 0.374 - Manufacturing requirements are satisfied
: - Les normes applicables sont respectees
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(*) OBSERVACIONES:  N_NORMALIZADO A 900 C Y ENFRIADO EN AIRE EN CALMA T e S W
- Remarks
Observations
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