' SIDERTUL, S.A. DE C.V.
GERDAL CORSA AV. PRESIDENTE MASARYK 111302 CHAPULTEPEC MORALES, DISTRITO FEDERAL
C.P. 11 570 Tel. 5262-73-00
INFORME DE RESULTADOS DE CALIDAD

Ensayos Mecanicos y Quimicos.

PLANTA:
CALLE 3 8/N, COL. INDEPENDENZCIA TUTLTITLAN, EDO. DE MEXICO Folio: 771
CP. 54 500 TEL. FAX. 5894-08-99
Fecha: 16 de enero de 2014
Cliente: PLESA ANAHUAC SA DE CV A
Nuestro . i p Esfuerzo de Resistencia Alargamiento en
Colada Dimensién Longitud c Mn S P i " Doblez
Pedide Grada| Producto 9 Fluencia a la Tension 200 mm Mandril
Nimero Numero pulgadas | mm m % % % % | MPa |kgfmm’]| wPa | kgitmm® % 180 °
10219119 04 42 VARILLA 12" 12.70 i2 ¢.400 { 0.950 | 0.038 | 0.03f 445 45 688 70,18 12.50 3.5d APROBADO
Ensayos realfizados de acuerdo a las Normas: Los resultadas de ensayo cumplen con las Mormas: Autariza
NMX-C-407-0ONNCCE-2001 X NMX-C-407-ONNCCE-2001 . Nombre: Salvador Isaac Medina Rabadan .
2 | NMX-B-113-1981 NMX-B-252-1988 L. ,
NMX-8-172-1988 NMX-B-254-1987 Puesta: Jefe de Asaguramiento de la Calidad
ASTM A 370 05 ASTM A 6/A 6M 07 \{ { /(
X JASTME 415 99a ASTM A 36/A 36M 05 %--VX%-H- S P o :
ASTM A 529/A 529M 05 Firma: Y i
ASTM A 815/A 615M 06a
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