o Y
m&m ALTOS HORNOS DE MEXICO CERTIFICADO DE CALIDAD

AHMSA:CALIDAD CON VOLUNTAD

DE ACERO B320443

FECHA EMISION PAGINA NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS

S LON CORRECTOS ¥ RTAN CONTENIDOS BN -

PLESA ANMHIAC Y AAS S A ECV 17.02. 2012 1 SON CORRECTOS ¥ ESTAN CONTE
DIRECCION

AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-O .

ING. RAMIRO EROSMENCHACA

PRODUCTO ]

Lamrol.en frio tenplada roll o PRUEBAS M;@tm{v CERTIFICACION
B e AQOMPE AN QIMCA e e e e +
AA ESPEOHCAO N C M P S S Qi a N M \Y No() Ti S As

120677  SAE J403 1008
420166  SAE J403 1008

QOLADA V%
120677 0. 0056

420166 0. 0057
O

QOLADA NQ ROLLO ESPESIRPg.) DIRZA
120677 37060778 0. 0598 60( FB)
420166 3710096A 0. 0598 60( FB)
420166 3710095A 0. 0598 60( FB)
420166 37100958 0. 0598 60( FB)
O

QOLADA NQ ROLLO ESPESIRPg.) AHIPg.)
120677 37060778 0. 0598 48. 0000
420166 3710096A 0. 0598 48. 0000
420166 3710095A 0. 0598 48. 0000
420166 37100958 0. 0598 48. 0000
QOLADA NQ ROLLO NCRVA

120677 37060778 AH 5%

420166 3710096A AH 5%

420166 3710095A AH 5%

420166 37100958 AH 5%
O

PED DO

0000128166
0000128166
0000128166
0000128166

PRUEBAS AL PRODUCTO

PRCDUCTO EMBARCADO

PARTI DA ENTREGA

000010 1001580545

000010 1001580545

000010 1001580545

000010 1001580545
FI'N OE DATGS

0.057 0.178 0.024 0.019 0.005 0.009 0.019 0.012 0.001 0.003 0.001 0.002 0.002 0.039
0.058 0.174 0.014 0.013 0.015 0.015 0.016 0.013 0.004 0.001 0.001 0.001 0.001 O.056

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.

EMTIO: S0550133

CC-03-F-02-A



