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L AHMSA

5" ALros HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD

AHMSA:CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO

B325803

FECHA EMISION PAGINA NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS
CLIENTE Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE
PLESA AVHICY OAS SA ECV 03.03 2012 R v NN o
DIRECCION
AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-O .
RODUCTO ING. RAMIRO EROS MENCHACA
Lamrol.en frio tenplada rollo PRUEBAS MF(MY CERTIFICACION
R e e TR TR QAOWAE AN QUMCA  mmmm e +
COLADA  ESPEOH CAA N C M P S S Qi Qa N Mo \% No() Ti As N2
121388  SAE J403 1008 0.056 0.170 0.016 0.014 0.008 0.020 0.019 0.014 0.001 0.003 0.003 0.002 0.037 0.0053
121389  SAE J403 1008 0.061 0.173 0.014 0.012 0.005 0.025 0.017 0.014 0.001 0.002 0.003 0.002 0.040 O0.0058
R e e TR TR PRUEBAS AL PRIDUCTO  mmmmmmmmm oo oo oo +
GOLADA NQ RALLO ESPESCIR A g.) DUREZA NCRVA
121388 3730024A 0. 1046 51(RB) NA
121389 3730023B 0. 1046 19(RB) NA
R e e TR TR PRADUCTO EMBARCADD  mmmmmmmmmm oo oo oo oo +
GOLADA NQ RALLO ESPES(RPAg.) ANHJPRg.) PEIDO PARTI DA ENTREGA PED QLI ENTE
121388 3730024A 0. 1046 48. 0000 0000511212 000010 1001585886 12020
121389 3730023B 0. 1046 48. 0000 0000511212 000010 1001585886 12020
GOLADA NQ RALLO NORVA
121388 3730024A AH 5%
121389 3730023B AH 5%
R e e TR TR A NDE DATGE = mmmmmmmmm e +

EMTIO: S0558151

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.
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