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CERTIFICADO DE CALIDAD

LAHMSA
S ALTOS HORNOS DE MEXICO

AHMSA:CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO

B441148

FECHA EMISION PAGINA NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS
[COENTE ¥/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE
PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V. 20.02.2013 1 SON CORREGTOS ¥ ESTAN CONTENIDOS EN
DIRECCION
AV. VALLE DE LAS ALIMEDAS No. 66-0 .
rEBUCTO : ING. RAMIRO EROS, CHACA
Lam.rol.en frio templada rollo PRUEBAS MEANIOAE ¥ CERTIFICACION
e COMPOSICION QUIMICA ~ —smmmmmmmm e e oo +
COL2DA  ESPECIFICACICN c Mn P g Si Cu Cr Ni Mo Mh(ch) Ti Sn Als
227507  SAE J403 1008 0.062 0.190 0.00% 0©.012 ©.00¢ 0.012 0.010 0.012 0.001 0.001 4.0601 0.001 0.001 0©.031
COLADA N2
227507 0.0053
e e e e e FRUEEBAS AL FRODIKTD = —r—mme e mcmcm oo oo —mmmmeoee +
COLADA NO.ROLLO ESPESCR (Plg.) DUREZA
227507 44540164 0.0747 45 (RB}
227507 44940168 0.0747 45 (RB)
T T PRODUCTO EMBARCRDO e mememmm e mmn oo +
COLADA 0. ROLLO ESPFESCR{Plg.} ANCHO(Plg.)} FEDIDO PARTIDA ENTREGA PED . CLIENTE
227507 44940164 0.0747 36.0000 0000138370 000030 1001740019 14780
227507 44940168 0.0747 36.0000 0000138370 000030 1001740019 14780
COLADA HO.ROLLO NORMA
227507 4494016A BH/5%
227507 44940168 BH/5%
e e e e e e e e e e ————————— FINDE DATOS @  =esmemer e e s mm e e e +
EL COMPROMISO DE AHWMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADD EN ESTE GERTIFICADO, Y SOLO ACEFTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL. EMITIO ¢ 80350133
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