LAHMSA
5" ALros HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD AHMSA:CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO B481968
FECHA EMISION PAGINA NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS
S PLESA ANBHIAC Y AAS SA CECV. 28, 06. 2013 1 SON CORRESTOS V' ESTAN CONTENIDOS BN -
1 OS REGISTROS DE IA COMPARNIA
DIRECCION
AV. VALLE CE LAS ALAMEDAS No. 66-0O.
PRODUCTO ING. RAMIRO EROS, NCHACA
Lamrol .frio tenp.tenson rollo PRUEBAS MF(MY CERTIFICACION
B e AQOMPE AN QIMCA e e e e +
AA ESPEOHCAO N C M P S S Qi a N \Y No() Ti S As
130733  SAE J403 1008 0.066 0.168 0.010 0.009 0.009 0.017 0.012 0.018 0.006 0.001 0.001 0.002 0.002 0.045
130861  SAE J403 1008 0.064 0.191 0.020 0.009 0.012 0.023 0.018 0.017 0.001 0.002 0.001 0.002 0.001 0.045
GOLADA [\
130733 0. 0056
130861 0. 0051
B e PREBAS AL PRIDUCTO s e e e o oo e +
QLA NQ ROLLO ESPESRAg.) DUREZA
130733 5104058B 0. 0239 50( RB)
130861 51040598 0. 0239 54(RB)
B e PRODUCTO EMBARCADD  mmmmm e e e e e e e +
QLA NQ ROLLO ESESC(RAg) ANHIPg) PEDDO PARTI DA ENTREGA PED LI ENTE
130733 5104058B 0. 0239 48. 0000 0000141519 000100 1001792068 15509
130861 51040598 0. 0239 48. 0000 0000141519 000100 1001792068 15509
GOLADA NQ ROLLO NCRVA
130733 5104058B AH 5%
130861 51040598 AH 5%
B e FNDE DATCE e e e e e e e +

EMTIO: S0550133

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.
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