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CERTIFICADO OFICIAL
MILL TEST CERTIFICATE

Cliente/Customer [PLASA ANAHUAC Y CIAS. SA DECYV No. Cert: 403378
Direccién/Address |AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS 66 SN. FCO. Pag./ Page: 1
TULTITLAN, EDO. DE MEXICO De/Of: 1
Cliente/Customer Pedido/ Fecha.f-DEte Remision/
Numero/Code Pedido/Contract Mill Order Emisién/Printed Reimpresién/Reprinted Delivery Order
0232500 4384 285234 17- JUNE -2008 17- JUNE -2008 0607936413
Part/ Espesotrﬁlickness Ancho/Width Largo/Length Producto/ Acab./ Norma Calidad/ Recubrim..onating
ltem mm in mm n mm n Product Finish Quality A B
01 1.90 0.0747 914 36.000 0 0.000 RFR Ml SAE1008
Secuencia / Coil Number 379021-000
Partida / ltem 01
Colada / Heat 68524
Colada/Heat 68524
C 0,080
Mn 0,330
p 0,612
S 0,609
% Anélisis 51 o010
Quimico Cu o020
LI-LS Rea! Ni 0,020
Al 0,046
% Chemical
Analysis
LL-UL Actual

Fecha:  03-Jul-1995

REVISION NO 1 CVE FYALPLOS0O!

L¥

TIVO A PARTIR DE: MARZQ 2008

(+) Secuencia Compafera/Partner Coil
(LL-UL) Lower Limit - Upper Limit

(LI-LS) Limite Inferior - Limite Supericr
(EC/YS) Esfuerzo Cedencia/Yield Strength
(EMITS) Esfuerzo Maximo/Tensite Strength

(% EW/ UE, %) Elongacion Uniforme/ Uniform Elengation
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