s ) CERTIFICADO DE CALIDAD / cc
Y Ternium MILL TEST

TERNIITIM‘MEXICO, S.A.DEC.V. Fecha de Emisién/ Date ofissue  No./ Document number

R.F.C. TME-840710-TR4 (DMA) 02/04/2009 571044

Av. Universidad Ne. 992, Colenia Cuauhtémoc, San Nicolds de los Garza, N.L., Il ||||||l||||||||"||| “I"l"

Codigo Postal 66450

Teléfonos: +52(81)8329-8500 571044

www.ternium.com

Cadigo cliente/ Customer ID Pedido No./ Sales order Orden de compra/ Purchase crder
501269 105830 6071.

Cliente/ Customer

PLESA CIA

AV, VALLE DE LAS ALAMEDAS # 66-OCOL. SAN FRANCISCO CHILPAN
TULTITLAN MX MEX 54940

Remisién/ Delivery
571044

Medio de Transporte/ Means of transportation
Triple eje con susp.

Descripcién de mercaderias/ Goods description
ROLLO FRIC RECQCIDO

Dalos Generales f General Data

NO Rola/Coll id 1267170AG
- Colada/Heat - UAS8T710
Recubrimiento/Coatifg NfA
PesoWeightkg: = /-~ -« 8970
‘PesoMeightlb = . - 19801.32
EspesorIT hickness mm/ in B 0.0173in/
. - 0.4400mm
LI!LL 36.02
in LS/UL 36.22
Real/Actual 36.18
LIZLL 915
mm LS/UL 920
Real/Actual 919
LI/LL N/A
m LS/UL N/A
Real/Actual 0
LILL N/A
ft LS/UL N/A
- Real/Actual 0
‘Capa - . oz/ft2 N/A
Thickness - -~ . glmz N/A
ISIST(1) - =y N/A
No. Parte/Part - S N/A
Deﬁn.pclom’Descnption R NiA
Norma de CalrdadIQuaIIly Norm L SAE J403
- __Grado/Grade - 1008

1. TS: Tratamiento superficial, Aceitado, Sellado / 5T: Superficial treaiment, Ciled, Stanciled,etc 2. LE: Limite elastico / YP: Yield Point 3. RT: Resistencia a la tansién / TS: Tensile Sirenght
4. RB: Rockwell B 5. LILL Limite Inferior { Lower Limit 6. LSAJL Limite Superior / Upper Limit

Observaciones / Comments

CLfID#

Certificamos que el matenal aqui descmu ha sido inspeccionado ¥ ensayade por personal autorizado independiente del afea

de manufaclura con en cor con la norma arnba descria.
We here cerfy (hal the ma\enal descnbed in here has been tested and inspected by auhorized personal indpendent from
the mant ctory results in accordance wilth requirements of the above specification

Firma / Sighature

S 7o

Ing. Antonio Mani
Temium Labs
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R .Nﬁ:’:ROIi@'_@E')iliid;“ i 5 1267170AG
R G R UAS87710
(.1000
0.3500
0.0080
0.0070
0.0120
0.0370
0.0410
0.0020
0.0250
0.0120
{.0030
0.0020
0.0060
0.0020

1. TS: Tratamiento superficial, Aceitado, Sellade / ST: Superficial treatment, Oiled, Stanciled,etc 2. LE: Limile el4stico / YP: Yield Paint 3. RT. Resistencia a |a tension / TS: Tensita Strenght
4. RB: Rockwelt B 5. LYLL Limite Inferior / Lowar Limit 6. LSAUL Limite Superior f Upper Limit

Observaciones  Comments CLIID#

Firma f Signature

Certificamos que el material aqui descrito ha skdo inspecclonado y ensayado per personal autorzado independiente del area ’
de manuiactura con resultados satistactarios en concordansia con la nofma armriba descrita. .

‘We here certify that ihe material describad in here has been tested and inspecled by autherized personal indpendent from [~ 2d
the ing dep 1l with sati y results in accordance with requitements of the above specification

Ing. Antanio Mani
Temium Labs

Page 2 of 2



