] . L R . CERTIFICADO DE CALIDAD /

“Ylernium , MILL TEST

TERNIUM MEXICO, S A.DEC.V. Fecha de Emision/ Date of issue No./ Document number
R.F.C. TME-840710-TR4 (DMA) 25/05/200¢ 587522

Av. Universidad No. 992, Colonia Cuauhtémoc, San Nicolas de los Garza, N.L., Cédigo Postal

66450 587522

Teléfonos: +52(81)8329-8500 587522

www.ternium.com

Cadigo cliente/ Customer [D Pedido No./ Sales order Orden de compra/ Purchase order
1269 105388 6054

Cliente/ Customer Remisién/ Delivery

PLESA ClA 587522

AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS # 66-O COL. SAN FRANCISCO CHILPAN

TULTITLAN

MX

549040

Medio de Transporte/ Means of transportation
Triple eje con susp. de a

Descripcién de mercaderias/ Goods description
ROLLO FRIO RECOCIDO

Datos Generales / General Data _
No. Rollo/Coil | Colada/Heat |Recubrimiento/ Peso/Weight Espesor/ Ancho/Width Largo/Length Capal/Thickness
id. Coating Thickness mm
/in
kg b in mm in mm oz/ft2 g/m2
1285755AE NAB58347 N/A 6410 14150 342701347 36.18 919 N/A N/A NiA N/A
Datos Generales / General Data
No. Rollo/Coil | Colada/Heat TS/ST (1) | No. Parte/Part Descripcion/Description Norma de Grado/Grade
id. Calidad/Quality
Norm
1285755AE NAB58347 N/A N/A N/A SAE J403 1008

1. TS: Tratamiento superficial, Aceitado, Sellado / ST: Superficial treatment, Oiled, Stenciledetc 2. LE: Limite elastice / YP: Yield Paint 3. RT Resistencia a |a tension / TS: Tensile Strenght
4. RB: Rockwell B 5. LI/LL Limite Inferior / Lower Limit 6. LS/UL Limite Superior f Upper Limit

Observaciones / Comments CL/ID#

Firma / Signature
Certificamos que el matenial aqui nmanw_.n ha sido Inspeccionado y ensayado por personal autanzado _anmum:n.m:ﬁ del area .
. de manufagtura con resultacos satisfaglorios en concordancia con ka norma arriba descrita,
. WWe here cerliy that the matenat described i here has beer tesled and mspected by. wcﬁcﬁmnnmao:m_ ndpar
- thé manutactunng depanment with mmaﬂmn_oa. 1eSults 1 AL20r6 e with regquremants of the aboueispeafication”

T

Ing. Antonio Mani
Temium Labs
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TERNIUM MEXICO, S.A. DEC.V. Fecha de Emision/ Date of issue No./ Document number
R.F.C. TME-840710-TR4 (DMA) 25/05/2009 587522
Av. Universidad No. 992, Colonia Cuauhtémoc, San Nicolas de los Garza, N.L., Codigo Postal
66450 m m \N M N M
587522

Teléfonos: +52(81)8329-8500
www.ternium.com

Calidad del Acero / Steel Quality {(Analisis Quimico/Chemical Analysis)
No. Rollo/Coil | Colada/Heat c Mn P S Al Si Cu Ni Cr Mo \'4 Cb N
id.
1285755AE NAB58347 0.0706 | 0250 | 0.014 | 0.013 | 0.042 | 0.020 | 0.050 | 0.020 | 0030 | ©0.003 | G.002 | 0.002 | 0.003

1. TS Tratamiento superficial, Aceitado, Sellado { ST, Superficial treatment, Oileg, Stenciled.etc 2. LE; Limite elastico / YP: Yield Point 3. RT: Resistencia a la tension / TS: Tensile Strenght
4. RB: Rockwell B 5. LYLL Lirnite Inferior / Lower Limit 6. LS/UL Limite Superior / Upper Limit
ClLID#

Cbservaciones / Comments

Firma / Sighature

T Certificamos que el material aqui descato ha sido INspeccionada y ensayada por personal autortzado _Emum:n.m:ﬁ del area B

Cothe :._ma%mn,c:nm depanmeaiwith sl yresults in with-regq.
o : ] , . N ) Termium Labs . B ;
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+. e manuk: con resultados 105 En con fa norma arriba descota, . ¥
We here Certify that the matermai nmmnaamn_ n hece has been tesled and inspected by authorized pefsonal _Snwaaﬁ._ i
s of the above spechicatert .t g o o Bt ey
Ing. Antonio.Mani : S




