- . CERTIFICADO DE CALIDAD {

Ternium [ MILL TEST
TERNIUM MEXICO, S.A. DE C.V. ) Fecha de Emisién/ Date of issue " No./Document number
R.F.C. TME-840710-TR4 (DMA)} 27/05/2009 588634
Av. Universidad No, 992, Colonia Cuauhtémoc, San Nicolas de los Garza, N.L., Codigo Postal
66450 m m m @ w h_.
Teléfonos: +52(81)8329-8500 589634
www.fernium.com
Codigo cliente/ Customer ID Pedido No./ Sales order Orden de compra/ Purchase order
1269 106724 6263
Cliente/ Customer Remision/ Delivery
PLESA CIA 588634
AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS # 66-0 COL. SAN FRANCISCO CHILPAN
TULTITLAN
MX
54940

Medio de Transporte/ Means of transportation
Tripte eje con susp. de a

Descripcién de mercaderias/ Goods description

ROLLO FRIO TENSIONIVELADO
Datos Generales / General Data
No. Rollo/Coil | Colada/Heat |Recubrimiento/ PesoWeight Espesor/ Ancho/Width Largo/Length Capa/Thickness
id. Coating Thickness mm
/in
kg Ib in mm in mm oz/it2 gfm2
HA14841Al 13394 N/A 8570 18918 1.57/0.0618 48.15 1223 N/A N/A N/A N/A
Datos Generales / General Data
No. Rollo/Coil | Colada/Heat TSIST (1} | No. Parte/Part Descripcion/Description Norma de Grado/Grade
id. Calidad/Quality
Norm
HA14841Al 13394 N/A N/A N/A SAE J403 1008

1. TS: Tratamiento superficial, Aceitade, Sellado / ST Superficial treatment, Oiled, Stenciled,etc 2. LE: Limite elastico / YP. Yield Point 3. RT: Resistencia a la tensién / TS: Tensile Strenght
4. RB: Rockwell 8 5. LYLL Limite Inferior / Lower Limit 6. LS/UL Limite Superior / Upper Limit

Observaciones / Comments CLID#

Firma / Signature
Certificamos que el material aqui n_mmnnﬁ ha side inspeccionads y ensayado por personal m:_n_.nmn.u independiente def drea )
. de manutactura con resultados satistactonos en concordancia con la nonma arriba‘descrita.

+ + We here certify that the material nmmnq?ma in here hag been tested and _...mnmnﬁa by authorizéd nm..moam. Su.om;a
g mankfactiring department with uuﬁﬁﬂnz resuls _= ‘Accordance with requirsments of the. aBove bpve.fetion -

:._m_.my:_u:mo Mani - :
... fernium Labs . v nmane e s
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PN ) L _ CERTIFICADO DE CALIDAD /
. Ternium MILL TEST

TERNIUM MEXICO, S.A. DEC.V. Fecha de Emision/ Date of issue No./ Document number
R.F.C. TME-340710-TR4 {DMA) 27/05/2009 588634
Av. Universidad No. 992, Colonia Cuauhtémoc, San Nicolas de los Garza, N.L., Cédigo Postal
66450 588634
Teléfonos: +52(81)8329-8500 588634
www.temnium.com
Calidad de! Acero / Steel Quality (Analisis Quimico/Chemical Analysis)
No. Rollo/Coil | Colada/Heat c Mn P S Al Si Cu Cr Ti
id.
HA14841Al 13394 0050 | 0170 | 0005 | 0.004 | 0.035 | 0.020 | 0.020 | 0.010 | 0.002

1. TS: Tratamiento superficial, Aceitade, Sellado / ST: Superficial treatment, Oiled, Stenciled.etc 2. LE: Limite elastice / YP: Yield Point 3. RT: Resistencia a la tensién / TS: Tensile Strenght
4. RB: Rockwell 8 5. LILL Limite Inferior / Lower Limit 6. LS/UL Limite Superior / Upper Limit

CL/ID#

Observaciones / Comments

Firma / m_o:mEa

-Certificamos que el material aqui descrito ha sido inspeccionado y ensayado por personal autarizado independiente del area
;der it @ Con 1 ¢torios en concordancia con ka nerma arriba descrita - [

We here céetify 1hal thal materi ‘described in here has been fested and nspetied by authonzed personal _av.&mg_ (O,
athe manufacturing deparment with mm._vﬁmn.oé resulls in actordance with requirements of the above specificationt. - ECa
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Ing. Antonic Mani
Ternium Labs.. ... -
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