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TERNIUM MEXICO, S.A. DE C.V.
R.F.C. TME-840710-TR4

Av. Universidad No. 992, Colonia Cuauhtémoc, San Nicolas de los Garza, N.L., Cadigo Postal

66450
Teléfonos: +52(81)8329-8500
www.ternium.com

CERTIFICADO DE CALIDAD /
MILL TEST

Fecha de Emisién/ Date of issue
(DMA) 09/06/2009

593524

593524

No./ Document number
593524

Cadigo cliente/ Customer ID
1269

Pedido No./ Sales order
107839

Orden de compra/ Purchase order
6393

Cliente/ Customer

PLESA CIA

AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS # 66-O COL. SAN FRANCISCO CHILPAN
TULTITLAN

MX

54940

Remision/ Delivery
593524

Medic de Transporte/ Means of transportation
Triple eje con susp. de a

Descripcién de mercaderias/ Goods description
ROLLO FRIO RECOCIDO

Dates Generales / General Data
No. Rollo/Ceit | Colada/Heat |Recubrimiento/ Peso/Weight Espesor/ Ancho/idth Largo/lLength Capa/Thickness
id. Coating Thickness mm
/in
kg Ib in mm in mm oz/ft2 g/m2
1293834AF RAS70558 N/A 9520 21015 2.68/0.1055 48.23 1225 N/A N/A N/A N/A
Datos Generales / General Data
No. Rollo/Coil | Colada/Heat TS/ST (1) | No. Parte/Part Descripcién/Description Norma de Grado/Grade
id. Calidad/Quality
Norm
1293834AF RAQ70558 N/A N/A N/A SAE J403 1008

1. TS: Tratamiento superficial, Aceitade, Sellado / ST: Superficial treatment, Oiled, Stenciled ete
4. RB: Rackwell B

2. LE: Limite elastico / YP: Yield Point

3. RT. Resistencia a la tensién / TS: Tensile Strenght
5. LILL Limite |nferior / Lower Limit

6. LSAUL Limite Superior / Upper Limit

Observaciones / Comments

ClL/ID#
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. Ternium R e MILL TEST
TERNIUM MEXICO, S.A. DE C.V. e Fecha de Emision/ Date of issue No./ Document number b
R.F.C. TME-840710-TR4 (DMA) 09/06/2009 593524
Av. Universidad No. 892, Colonia Cuauhtémoc, San Nicolas de los Garza, N.L., Cédigo Postal
66450 593524
Telefonos: +52(81)8329-8500 593524

www.ternium.com

Calidad del Acero / Steel Quality (Analisis Quimico/Chemical Analysis)
No. Rollo/Coil | Colada/Heat C Mn S Al Si Cu Ni Cr N
id.
1293834AF RAS70558 0.060 { 0.180 | 0.010 | 0.052 0.020 { 0.010 | G.020 | 0.020 0.003

1. TS: Tratamiento superficial, Aceitade, Seliade / ST: Superfictal treatment, Oiled, Stenciled.efc 2. LE: Limite elastico / YP: Yield Point 3. RT. Resistencia a la tension / TS: Tensile Strenght
4, RB: Rockwell B 9. LI/LL Limite Inferior / Lower Limit 6. LS/UL Limite Superior / Upper Limit

Observaciones / Comments CL/ID#

s - Firma / Signature
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