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No./ Document number
602840

Cadigo cliente/ Customer ID
1269

Pedido No./ Sales order
107839

Orden de compra/ Purchase order
6393

Cliente/ Customer

PLESA CIA

AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS # 66-O COL. SAN FRANCISCO CHILPAN
TULTITLAN

MX

54540

Remision/ Delivery
602840

Medio de Transporte/ Means of transportation
Triple eje con susp. de a

Descripcion de mercaderias/ Goods description
ROLLO FRIO RECOCIDO

1. TS: Tratamiento superficial, Aceitado, Sellado / ST: Superficial treatment, Qiled, Stenclled etc
4. RB: Rockwell B

2. LE: Limite elastico f YP: Yield Point
5. LILL Limite inferior / Lower Limit

Datos Generales / General Data
No. Rollo/Coil | Colada/Heat {Recubrimiento/ Peso/Weight Espesor/ Ancho/Width Largo/Length Capa/Thickness
id. Coating Thickness mm
fin
kg b in mm ft oz/ft2 g/im2
1301361AE RA981689 N/A 7920 17483 1.89/0.0744 36.22 920 N/A N/A N/A N/A
1301381AF RA981699 N/A 6780 14967 1.89/0.0744 36.22 920 N/A N/A N/A N/A
Datos Generales / Generat Data
No. Rollo/Coil | Colada/Heat TSIST (1) | No. Parte/Part Descripcion/Description Norma de Grado/Grade
id. Calidad/Quality
Norm
1301361AE RAG81699 N/A ROLLO FRIO RECQCIDO SAE-1008 MATE ACEITADO SAE J403 1008
1301361AF RAS81699 N/A ROLLO FRIO RECOCIDO SAE-1008 MATE ACEITADO SAE J403 1008

3. RT: Resistencia a la tensitm / TS: Tensile Strenght
6. LS/UL Limite Superior / Upper Limit

LA
Observaciones / Comments

ClL/D#
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Calidad del Acero / Steel Quality (Andlisis Quimico/Chemical Analysis)

No. Rollo/Coil | Colada/Heat C Mn P s Al Si Cu Ni Cr Mo A4 Ti N
id.
1301361AE RAS81699 0086 | 0331 | 0011 | 0008 | 0.057 | 0.019 | 0.010 | 0.013 | 0.0%7 0

0.001 0.001 0.003

Calidad del Acero / Steel Quality (Analisis Quimico/Cherical Analysis)
No. Rello/Coil | Colada/Meat ¥ Mn P S Al Si Cu Ni Cr Mo A4 Ti N
id.
1301361AF RAS81699 0.086 | 0.331 0.011 0.008 | 0057 | 0.019 | 0.010 | 0.013 0.017

1] 0.001 | 0.001 | 0.003

2. LE: Limite elastico / YP: Yield Poirt 3. RT: Resistencia a la tension / TS: Tensile Strenght

1, TS: Tratamiento superficial, Aceitado, Sellado / ST Superficial reatment, Oiled. Sienciled etc
4. RB: Rockwell B 5, LYLL Limite inferior / Lower Limit &, LSMAL Lirnite Superior / Upper Limit
Observaciones / Comments Cl/ID#

Firma / Signature

. Lo ]
Gertificamos que el material agui desciito ha sido.Inspeccionado y ensayado por personal autorizad
e manutaciura con ¢ Etorns en't dancia con 12 norma arriba deserita, . -
e here Zortify tiatthe material describe. if ere has been tested and nspected.by =
he n. snufacturin department with m_mw.i.nﬁé results in accor:ia ‘ce with requirer-srt; of thé above’ specifi

. n"._%., >

L i 7 Ing. Antonio Man ' :
i d e m et e TEEDUTUAADS s oy oo s o oo e b ez




