AHMSA

ALTOS HORNOS DE MEXICO

CERTIFICADO DE CALIDAD AHMSA:CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO B63888

FECHA EMISION PAGINA

PLESA ANAHUAC ¥ CIAS, S.A. DE C.V. 06.07.2006 1
DIRECCION )

AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 . .
PRODUCTO

Lam.rol.en frio templada rollo
T e COMPOSICION QUIMICA J:lli:.:.113-.‘.:..-..----.---,..../
COLADA ESPECIFICACION c Mn P 5
631632 SAE J403 1008 0.045 0.250 0.008 0.008
631639 SAE J403 1008 0.054 0.180 0.008 0.004
641583 SAE J403 1008 0.05% 0.240 0.006 0.004
e e L T . PRUEBAS AL PRODUCTO  —ccmmrmmommsmmm e s rmam s e e ememmmmmmmmmmmmmmo&oammeao oo~ +
COLADA NO.ROLLO DUREZA
631632 6567157A 48 (RB)
€21639 6567153A 48 (RB)
631633 65671538 48 (RB)
641583 65650878 50 (RB)
B e T PRODUCTO EMBARCADO  smmmmmmmmmmmmcmmmmmcm e e o e e e iiimecmmemaa +
COLADA NO.ROLLO ESPESOR(Plg.) ANCHC (Plg.} NORMA PEDIDO PARTIDA ENTREG FED.CLIENTE
631632 6567157A 0.0299 36.0Q00 AH/5% B6078 000010 1000811812 1247
631639 §567153A 0.03259 36.0000 AH/5% B6078B Q00030 1000811812 1247
631639 €5671538 0.0359 3s.0000 AH/SY¥ B6078 Q00030 1000811812 1247

.

641583 €5E5087D 0.0359 36.0000 AH/S5% B&e078 6400030 ioc00811812 1247

ENVIAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD ANEXOS AL EMBARQUE

ENVIAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD ANEXOS AL EMBARQUE

FIN DE DATOS = = e e s mcmmmemccsecee e s o e mammemc-cmccccecccmcccmcmcmcmcmme e = +
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