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CERTIFICADO DE CALIDAD No. MTY 701300

ceu end usr ref 2
parcado Por :. '
Division de: IMSA-MEX, SA DE CV P/ONo. 402005888
oo #1000 | S/IONo. MTY 80767/4 /1
Abnterrey, Nyevo Leon 64540 B/LNo. MTY 184319/1 Shp.  20/06/2006

T4I8329-5000 Fax: 8329-5024 InvNo. MTY
bk :
Nlrfer’téhdo‘a: (650) Embarcado a:
AVANA Y PLACA COMERCIAL. SA DE CV MAOUILAS METALICAS. SA DE CV
'DIEGO DIAZ DE BERLANGA 1005 SUR DIEGO DIAZ DE BERLANGA 1005 SUR
QQL VALLE DEL NOGALAR - COL. VALLE DEL NOGALAR

SAN NICOLAS DE LOS GA
CERTIFICADO DE ANALISIS Y EVALUACION Cert No. MTY 701300

Propiedades No.deRollo . Piezas Peso Kgs.
__2102AL), 1 8,900 -
HRB =40.00 n
ESPESOR=0.6190 4/0‘/ 53 b i /

AN . .
Dﬂiﬁg ‘COInda **¥* Analisis Quimico ****
e C=0.0860 Mn=0.3770 S=0.0070 P=0.0074 Si=0.0137 Al=0.0456

b il I'QUIER PREGUNTA SOLO LA ACEPTAREMOS DEL CLIENTE ANTES DICHO Y CON EL DOCUME} 7 \
A F ESENTE CERTIFICAMOS QUE LA INFORMACION AQUI REPORTADA ESTA CORRECTA Y QU y ) \
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