TSA

»
SIOEALRGICA LAZARD CARDENAS LAS TRUCHAS S.4. DEC.Y.

CERTIFICADO DE CALIDAD

A

ArcelorMittal

CALIDAD
Ne, 210696

NOMBRE DEIL CLIENTE:

PLESA ANAHUAC Y CIAS.,S.A. DE C.V.

Ne¢CONF . PEDIDO:

PRODUCTO : | .
G42A0HO V.CORRUGADA 42 12.7MM A 12.00M

91885
FECHA DE EMBARQUE: &
05.11.2013
_ ANALISIS QUIMICOS PRUEBAS FISICAS
NUMERQ DE RESISTENCIA ALARGA- | REDUCCICN | DOBLEZ
COLADA % %Mn %P %S TENSTION ELASTICO | MIENTO AREA 180¢=
kg /mm2 % %
5363221 0.47 1.19 0.015 0. 74 .77 13.50 CUMPLE
5363222 0.47 1.18 0.025 0. 75.04 13.00 CUMPLE
PROMEDIO 74,90
OBSERVACIONES : CERTIFICAMCS POR MEDIO DEL PRES

HORA: 17:12:48

NM¥-C-407 2001/ NMX-B506-201
80406139

ENTREGA:
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