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CERTIFICADO DE CALIDAD

ArcelorMittal

CALIDAD

N°. 211057

NOMBRE DEL CLIENTE:
PLESA ANAHUAC Y CIAS.,S.A.

DE C.V.

N°CONF.PEDIDO:

PRODUCTO:

91876 ‘ G42CO0HO V.CORRUGADA 42 19.1MM A 12.0 M
FECHA DE EMBARQUE:
07.11.2013
ANALISTIS QUIMICOS PRUEBAS FISICAS
NUMERO DE RESTSTENCIA| LIMITE ALARGA- | REDUCCION DOBLEZ
COLADA %C $Mn . %51 3P %S TENSTON ELASTICO MIENTO AREA 180°
‘ka/mm2 kg /mm2 3 :
MQ17203 0.45 1.13 0.280 0.012 0.002 73.76 45.28 5.00 : CUMPLE
MO17211 0.44 1.18 0.320 0.013 0.009 72.49 44,05 15.75 CUMPLE
PROMEDIC 73.12 44 .66 15.37
OBSERVACIONES: CERTIFICAMOS PCR MEDIQ DEL PRESENTE QUE EI PRODUCTC CUMPBLE

HORA: 20:28:54

SATISFACTORIAMENTE LOS REQUISITQOS DE LA NORMA:
NMX-C-407 2001/ NMX-B506-2011
ENTREGA: 80406681
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