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-SID'ERTUL, S.A. DE C.V. 

PLANTA: INFORME DE RESULTADOS DE CALIDAD 
CALLE 3 S/N, COL. INDEPENDENCIA TULTITLAN. EDO. DE MEXICO Ensayos Mecánicos y Químicos 
CP. 54900 TEL. FAX. 5894-0899 

PLESA ANAHUAC Y ClAS SA DE CV 

1 OlabrilR013 

212505 42 VARILLA 9.5 318" 12.0OM 0.410 0.950 0.027 0.011 463.00 47.20 709.00 72.30 14.0 3,5 d Approved 

212506 42 VARILLA 9.5 318" 12.OOM 0.420 0.930 0.028 0.013 463.00 47.20 721.00 73.50 14.5 3.5 d Approved 

212507 42 VARILLA 9.5 318" 12.OOM 0.390 0.980 0.031 0.013 465.00 47.40 702.00 71.60 14.5 3.5 d Approved 

NMX-B-113-1981 NMX-B-252-1988 Nombre: SALVADOR ISAAC MEDINA RABADAN 
0 NMX-8-172-1988 0 NMX-B-2541987 
0 ASTM A 370 05 0 ASTM A 6/A 6M 07 
@ ASTM E 41 5 99a 0 ASTM A 36lA 36M 05 

0 ASTM A 529/A 529M 05 
O ASTM A 61 5IA 61 5M 06a 

Prohibida la reproducción total o parcial de este informe. sin autorización de Siderúrgica Tultitlan, S.A. de C.V. 
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