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DIRECCION
AV. CONDUCTORES No. 313 COL. RINCON DEL ORIENTE
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e COMPOSICION QUIMICA = = m e e e e e e e = +

COLADA  ESPECIFICACION ¢ Mn P S 8i Cu Cr Ni Mo Alt v Nb (Cbh) Ti

493452 SAE J403 GR-1010 0.097 0.330 0.016 0.023 ©0.007 ©0.021. 0.023 ©0.021 0.004 0.049 0.003 0.002 0.001 .

COLADA N2

493452 0.0055

e e PRODUCTO EMBARCADO = mmmmmmmmm e e e e e e s e e +

COLADA PLANCHON NO.ROLLO ESPESOR (Plg.) ANCHO (Plg.) PESO(tm) PEDIDO PARTIDA ENTREGA

493452 5040 3604070 ° 0.1345 48.0000 19.140 0000235346 000020 1002889669

493452 6040 3604069 0.1345 48.0000 19.240 0000235346 000020 1002889669

COLADA PLANCHON NO.ROLLO PED.CLIENTE NOR DIMENSIONAL PESO (tm) TIPO ACERO

493452 5040 3604070 31-34386/8-3775-ASTM A568 / A635 19.140 ACERO AL CARBONO

493452 6040 3604069 31-342386/8-3775-ASTM A568 / AG35 19.240 ACERO AL CARBONO

T FIN DE DATOS = mm e o e o e e +

EMITIO CooMQ89
EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL,

CC-03-F-02-A




