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LOS REGISTROS DFE LA COMPANIA
DIRECCION
JUAREZ 800 PISO 9
S ING. RAMIRO CJS®EROSMENCHACA
LAM/PLACA ROLLO C/SKIN PASS OM PRUEBAS M % CERTIFICACION

R COMPOSTICION QUIMICA  =mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm oo cemmmm o

COLADA ESPECIFICACION Mn P S Si Cu Cr Ni Mo Alt v Nb (Cbh) Ti

100250 SAE. J403 GR-1010 » 0.350 0.017 0.006 0..013 0.036 0.025 0.025 0+ 005 0.056 0.002 0.001 0.001

200221 SAE J403 GR-1010 0.330 0.013 0.007 0.009 0.014 0.015 0.019 0.004 0.043 0.002 0.001 0.001

COLADA N2

100250 0.0053

200221 0.0053

B i PRODUCTO EMBARCADO = == csmmscc s cccm e c s e s e e e e e m e m e mmmm e mmm =

COLADA PLANCHON NO.ROLLO mmWMMomnmwm.u ANCHO (Plg.) PESO (tm) PEDIDO PARTIDA ENTREGA

100250 5010 3740100 0.1345 48.0000 19.030 0000239796 000030 1002906441

200221 5020 3740099 0.1345 48.0000 19.160. 0000239796 000030 1002906441

COLADA PLANCHON NO.ROLLO PED.CLIENTE NOR DIMENSIONAL PESO (tm) TIPO ACERO

100250 5010 3740100 8000003964 -ENE-2ASTM A568 / A635 19.030 ACERO AL CARBONO

200221 5020 3740099 8000003964-ENE-2ASTM A568 / A635 19.160 ACERO AL CARBONO

m e e e e e e m e m e FIN DE DATOS = = s s ssses e s s s e e ce e o e e e e o i s — s +

i EMITIO : COOMQ89

E'. COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL GLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.
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