REV.0

CERTIFICADO DE CALIDAD No. FOLIO

\/ ViLLACERO

MILL TEST REPORT -
LAMINA GALVANIZADA / LAMINA GALVANIZADA PINTADA
GALVANIZED STEEL SHEET / PAINTED GALVANIZED STEEL SHEET . " EW 2

31 8 201% P

ANTIGUA CARRETERA A ROMA KM. 7.7 C.P. 66000 APODACA N.L. MEXICO T+52 (81) 8215 8383 F +52 (81) 8215 8330

CLIENTE / DIRECCION No. PEDIDO NORMA DE CALIDAD
CUSTOMER P.O.
CUSTOMER / ADDRESS CRDER # ASTM QUALITY STD.

i PLESA ANAHUACY CIAS, S. A.DEC. V. 1200281008 25931_30.08.2017
i AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS 66 COL. SAN FRANCISCO CHILPAN

| 54940 TULTITLAN EDO. DE MEX. ac ‘2599/

A#1521G21 i Flor Reg. Pasivado | 5,000 Y2 3,094 H 260177 372032 0.0690 | 0.1900 | 0.0070 | 0.0110 | 0.03%0 | 1008
A41521G22 | 24 12192 48.000) 05715 [ 0.0225| G90 | Flor Reg. Pasivado | 4,990 §41,001| 943 | 3,004 57 57| 2 ] 372932 0.0690 | 0.1900 | 0.0070 | 0.0110 | 0.0390 | 1008

g0, Q \\)\ . l '{)\@Q @B Total : 9,990

10/ EF2 —~J0/ 575 -

Control de Calidad ( Quality Control }
MAXIMILIANO RAMIREZ SOSA

LG-FC1Z



