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T T CERTIFICADO DE CALIDAD No. FOLIO
\# VILLACERO MILL TEST REPORT 3872
sa— - . LAMINA GALVANIZADA / LAMINA GALVANIZADA PINTADA . .
GALVANIZED STEEL SHEET / PAINTED GALVANIZED STEEL SHEET D,A MES ANO
g 1 2019

ANTIGUA CARRETERA A ROMA KM, 7.7 C.P. 66000 APODACA N.L. MEXICO T+52 (81) 8215 8383 F 452 (81) 8215 8330

CLIENTE / DIRECCION No. PEDIDO
CUSTOMER / ADDRESS

NORMA DE CALIDAD
TOMER P.O.
QORDER # s ASTM QUALITY.STD:

PYLSA ) 4700037291 ASTM CS TYPE B A653
PONIENTE 128 672 4700037358 A653M, A924/A924M
02300 FRACC, INDUSTRIAL VALLEJO s

A4G311G11 | 16 { 48,000 | 1. | Flor Reg, Pasivado. | 4,450 | 9,811

A%311613 i 48,000 | 1.496 Standard | Flor Reg. Pasivado . 9,844 |

46767613 | 18 | 48, 1221 Standard | - Flor Reg. Pasivado. | 4,490 | 9,850 | 387 010

AransaGa | 000 | 1.2344 | standard | Flof Reg. Pasivado | 4.8%s | 10615 416 | 1,365 1016
-l AdT284G23 | 1B | 48, 12243 | 0.0482 | standerd | Flor Reg. Pasivade | 4,840.| 10670 | 417 | 1.368 1010

-Total: 23,060 B
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