REV. D

\ CERTIFICADO DE CALIDAD No. FOLIO
A viLLAcERO MILL TEST REPORT 16461
LAMINA GALVANIZADA / LAMINA GALVANIZADA PINTADA =)

GALVANIZED STEEL SHEET / PAINTED GALVANIZED STEEL SHEET DIA MES ARO

29 7 | 2020

ANTIGUA CARRETERA A ROMAKM. 7.7 C.P, 66000 APODACAN.L. MEXICO- T+52 (81) 8215 8383 F 452 (81) 8215 mwwo
NORMA DE CALIDAD

CLIENTE / DIRECCION No. PEDIOC CUSTOMER P.O.
CUSTOMER / ADDRESS ORDER # ASTM QUALITY STD.

PYLSA 4700043106 ASTM CS TYPE B A653
PONIENTE 128 672 ABSIM, AY24/A924M
02300 FRACC. INDUSTRIAL VALLEIO

ASG145621 | 19.2 | 1.8 standaid | Flor Reg. Pasivado. | #2758 | 9, ; ; 360 k $0340
ABATA9G24 k i Standard. | Blor Reg. pashisto < 4,325, 9,535 300721 40340
ASA374G12 13 : 14732 | Doss0 | standard | Flor Reg.Pasivado. | 4,275 | 9,425 ) 102855 00353 | 1010

AS4421G13 : ; standard-| Flor Reg, Pasivado: | 4,278 | 9,414 202598 : 0.0410 | 1010

A53212G24 ; ! ) i Flor Reg. Pasivatio: | 4,290 | 9,458 : 300469 0,0840 | 0.3200 00350 | 1010
|| As42586G21 : | 2197 Flor Reg. Pasivado 4 3,295 | 7,254 948 B0 102766 w0850 | 0,3100 | O wossn | 1010

AS4258022 | 2319 Standard | FlorReg Pasivade | 3,330 | 7,341 | 286 438 0 102766 00850 | 03100 | 00240 00350 | 1010

ASA377GIZ Fior Reg Pasivada | 4410 | 4722 | 379 | 1243 &0 202897 03000 | ©.3200 | D000 s.oa00 | 1010

Total; 12,470
\ ’
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