CLIENTE: TUCOTA

INUMERO PTM-52518-1-2002
CERTIFICADO DE CALIDAD (CUSTOMER: NUMBER :
DE PRUEBAS FISICAS-QUIMICAS PEDIDO CLIENTE. /.0.
PEDIDO INTERNO / LO. 9157 FECHA
QUALITY CERTIFICATE OF TEST PAYSICALS-CREMICAL PARTIDA (5) DATE JULIO 15, 2002
ITEMS 36044-19
RADO : _~g BIDROSTATICA:
RADE : ASTM AS3-B HIDROSTATIC'PEST: 62 Kg/em’ 880 PSI

ANALISIS QUIMICO % EN PESO

0.019 0.032 0.014 } 0.0044

CERTIFICAMOS QUE LA TUBERIA AQU DESCRITA CUMPLE ¥ HA 8100
FABRICADA, MUESTREADA, PROBADA E INSPECCIONADA DE ACUERDO
coN rﬁggum;é

'WE CERTIFY THE PIPE ABOVE MENTIONED ACCOMPLISH AND HAS
BEEN MANUFACTURED, SAMPLED, TESTED AND INSPECTED IN
__IACCORDANCE WITH APPLICABLE REQUIREMENTS OF SPECIFICATIONS:

ASTM

a

TO DE CALIDAD

QUALITY ASSURANCE MANAGER




