F1.M-008-7 I RTIRN TLCOTA NUMERO PEN-32848-20u2
PROCARSA, S.A. DE L.V, CERTIFICADO DE CALIDAD CUSTOMER: NUMBER
DE PRUEBAS FISICAS-QUIMICAS PEDIDO CLIENTE /P.0.
D PEDIDO INTERNO / 1.O. 9157 FECHA
QUALITY CERTIFICATE OF TEST PHVSKCALS-CHEMICAL PARTIDA (8) DATE JULLO 19, 2002
! ITEMS 32945-20
DIAMETRO : ESPYSOiC 0 18D GRADO : PRESION HIDROSTATICA:
DIAMETER : 12 3/4" WALL THICKNESS 0.219" GRADE : ASTM AS3-B HIDROSTATIC TEST: 51 Kg/em® 720 PSI
PRUEBAS DE TENSION ANALISIS QUIMICO % EN PESO
TENSILE TEST CHEMICAL ANALYSES PERCENT WEIGHT
LIMITE ELASTICO ULTIMA TENSION
NUM.PROBETA COLADA YIELD STRENGTH TENSILE STRENGTII | % ELONG. LEALT C Mn P S Cb \'% Ti Si Cu Al Ca Ni Mo N 02—
DESCRIPTION HEAT PSSy WPl 2 YSTS
8-3 Tc{ 121103 54 584 70 180 37 0.78 0.157 0.81 0.014 0.009 - - - 0.144 | 0.009 0.035 0.0006 0.016 0.030 - -
Ts 72943
4-17 Tc| 121109 55819 70 905 40 0.79 0.126 0.84 0.020 0.009 - - - 0.146 0.013 0.044 0.0008 0.019 0.025 - -
Ts 73996

CERTIFICAMOS QUE LA TUBERIA AQUi DESCRITA CUMPLE Y HA SIDO
FABRICADA, MUESTREADA, PROBADA E INSPECCIONADA DE ACUERDO
CON LOS REQUISITOS APLICABLES DE LA ESPECIFICACION:

WE CERTIFY THE PIPE ABOVE MENTIONED ACCOMPLISH AND HAS
BEEN MANUFACTURED, SAMPLED, TESTED AND INSPECTED IN
ACCORDANCE WITH APPLICABLE REQUIREMENTS OF SPECIFICATIONS:

ASTM

RENTE DE ASE

URAMIENTO DE CALIDAD




