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PROCARSA, S.A.DE C.V. CERTIFICADO DE CALIDAD ICUSTOMER: : ’ ER :
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QUALITY CERTIFICATE OF TEST PHYSICALS-CHEMICAL PARTIDA (S) _'>.-.H NOVIEMBRE 14, 2002
ITEMS 36044-20
ESPESOR DE PARED GRADO : PRESION HIDROSTATICA:
ALL THICKNESS 0.500" GRADE : ASTM AS3-B HIDROSTATIC TEST: 82 Kgjem” 1178 PSt
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ﬂ CERTIFICANMOS QUE LA TUBERIA AQUI DESCRITA CUMPLE Y HA SIDO CERTIFY THE PIPE ABOVE MENTIONED ACCOMPLISH AND HAS
ﬁ FABRICADA, MUESTREADA, PROBADA E INSPECCIONADA DE ACUERDO BEEN MANUFACTURED, SAMPLED, TESTED AND INSPECTED N
' CON LOS REQUISITOS APLICABLES DE LA ESPECIFICACION: ACCORDANCE WITH APPLICABLE REQUIREMENTS OF SPECIFICATIONS:
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