-

K ] CLIENTE: TUCOTA
) JPROCARSA,SA.DEC.V, CERTIFICADO DE CALIDAD ICUSTOMER:
DE PRUEBAS FISICAS-QUIMICAS PEDIDO CLIENTE /7.0.
. [PEDIDO INTERNO / 1.O. 11923
QUALITY CERTIFICATE OF TEST PHYSICALS-CHEMICAL IPARTIDA (S} ATE
rEMs 3294440/ 5079618 _..
DIAMETRO : ESPESOR DE PARED JGRADO : —.1’“-02 HIDROSTATICA:
DIAMETER: 14" WALL THICKNESS o375 IGRADE:  ASTM AS3-B MIDROSTATIC TEST: 79 Kg/em' 1120 PSI
PRUEBAS DE TENSION ANALISIS QUIMICO % EN PESO
~ TENSILE TEST CHEMICAL ANALYSES PERCENT WEIGHT
) LIMITE ELASTICO CLIDMA TENSION . A o
NUBLPROSETA COLADA o wnovw: | wmr C Mn I 4 S \4 Ti Si Ca Al Ca~ Cr Ni Mo ] @s
BESCREFTION ARAT a3 ®3) » YSIS
279 Te| 121168 55173 64 685 42 | 085 fo0142| 083 | 0018 | 0.006 - - 0217 | 0014 | 0045 | 00027 | 0015 | 0024 -
Ts 68 633
214 T¢| 121169 55804 65618 45 | oss §o0142] o081 | 0018 | 0.006 - - 0192 | 0015 | 0037 | 0.0018 | 0016 | 0.026 -
Ts 71196
20-16 Tc] 121170 56928 64 208 a4t | 089 o124 | o079 | 0.024 | 0010 - - 0166 | 0015 | 0035 | 00023 | 0011 | 0025 -
Ts 74733
468 Tc| 121171 54 571 62475 41 | os7 §0137] 081 | 0020 | 0.008 - - 0202 | 0014 | 0030 | 00025 | 0019 | 0020 -
Ts 69207
258 T¢| 121172 53848 66919 40 | 088 | 0135 o081 | 0012 | 0010 - - 0212 | 0014 | 0042 | 00028 | 0020 | 0023 -
Ts 73317
281 Td| 121173 54130 63989 42 { 085 |l 0.143] o082 | 0014 | 0.009 - - 0212 | 0013 | 0036 | 00031 | 0024 | 0032 -
Ts 70 024
48-10 Tc| 137095 63423 79028 a7 | osr fooss| 1.13 | 0011 | 0.006 - - 0304 | 0014 | 0042 | 00035 [ 0023 | 0026 -
Ts 80 802
1314 Tc| 221152 54 448 64 500 42 | 084 0139 | 081 | 0015 | 0.006 - - 0198 | 0011 | 0038 | 00028 | 0018 | 0.022 -
Ts: 69 294
181 Te| 221153 56 841 64 585 42 | 088 | 0.143 | 084 | 0.018 | 0.006 - - 0173 { 0010 | 0043 | 0.0024 | 0019 | 0022 -~
Ts 71303
ICERTIFICAMOS QUE LA TUBERM AQUN DESCRITA CUMPLE Y HA SIDO 'WE CERTIFY THE PWPE ABOVE MENTIONED ACCOMPLISH AND HAS
FABRICADA, MUESTREADA, PROBADA E INSPECCIONADA DE ACUERDO |BEEN MANUFACTURED, SAMPLED, TESTED AND INSPECTED IN
[GON LOS REQUISITOS APLICAILES DE LA ESPECWICACION: ACCORDANCE WITH APPLICABLE nmocﬁmlm:qu OF SPECIFICATIONS:
ASTM AS3-B 99 NG, F PEREZ
GERENTE DE O OE CALIDAD
QUALITY MANAGER




